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Hypothesis: Bismaleimide resin, due to its favorable mechanical and thermal 
properties, can improve the properties of epoxy resin. 4,4'-Bis(maleimido)-
diphenylmethane resin (BMI) is one of bismaleimide resins that can be cured 

simultaneously with epoxy resin by amine curing agents and both resins can be cured 
with the same curing cycle. This improves the physical-mechanical properties of 
epoxy-based composites.
Methods: BMI resin was synthesized using the reaction between maleic anhydride and 
4,4'-diaminodiphenyl methane in acetone to form an intermediate of amic acid. The 
dehydration of the amic acid was carried out to form an imide using acetic anhydride, 
triethylamine and sodium acetate. The product was characterized by FTIR and  
1H NMR spectroscopy techniques. The synthesized resin was blended with DGEBA 
epoxy resins in different amounts of 10, 20, 30 and 40 phr. Next, the blends were 
cured by 4,4'-diaminodiphenyl methane as a curing agent, and the composites were 
prepared from the blends and glass fibers. The interlaminar shear strength (ILSS) of 
the prepared composites was measured as a key parameter of composites. The curing 
behavior of epoxy/bismaleimide blend was investigated using isothermal differential 
scanning calorimetry (DSC) and FTIR spectroscopy.
Findings: 4,4'-Bis(maleimido)diphenylmethane resin was used to improve ILSS 
properties of the composite prepared based on DGEBA epoxy resin and glass fibers. 
The value of 52.50 MPa was obtained as the optimum value of ILSS at 78°C for the 
mixture with 30 phr of bismaleimide. DGEBA and BMI resins have the ability to 
simultaneously cure by 73% and 78% using MDA curing agent at 160°C. Full curing 
of the epoxy and bismaleimide mixture requires a temperature higher than 160°C, 
such as 220°C.
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در  می تواند  دارد  که  مطلوبی  گرمایی  و  مکانیکی  به خواص  توجه  با  بیس مالئیمید  رزین  فرضیه : 
بهبود دهد. رزین  4،'4-بیس ) مالئیمیدو(دی فنیل متان  را  اپوکسی، خواص آن  با رزین  آمیخته سازی 
)BMI( یکی از انواع رزین های بیس مالئیمید است که قابلیت پخت هم زمان با رزین اپوکسی به وسیله 
عامل های پخت آمینی را دارد و می توان با چرخه  پخت یکسان هر دو رزین را پخت کرد و از این راه 

خواص فیزیکی-مکانیکی کامپوزیت های بر پایه اپوکسی را بهبود داد.
روش ها: رزین  BMI با تشکیل ماده  حدواسط آمیک اسید از واکنش مالئیک انیدرید و متیلن دی آنیلین 
)MDA( در حلال استون، سپس آبگیری از آمیک اسید تشکیل شده و بستن حلقه  ایمیدی با استفاده 
طیف نمایی  با   آمین سنتز شد. محصول  تری اتیل  کاتالیزگر  و  استات  و سدیم  انیدرید  استیک  از 
زیرقرمز تبدیل فوریه )FTIR( و رزونانس مغناطیسی هسته  هیدروژن )1H NMR( شناسایی شد. 
رزین بیس مالئیمید سنتزشده در مقادیر مختلف 10، 20، 30 و phr 40 با رزین اپوکسی DGEBA و 
عامل پخت MDA مخلوط شد و کامپوزیت تهیه شده از آمیخته  DGEBA/BMI و الیاف شیشه و عامل 
پخت MDA مورد آزمون استحکام برشی بین لایه ای )ILSS( قرار گرفت. در نهایت، رفتار پخت آمیخته  
DGEBA/BMI با نسبت phr 30 از BMI و نسبت  phr 38/294 از عامل پخت MDA، با آزمون های 

گرماسنجی پویشی تفاضلی )DSC( دما ثابت و طیف نمایی FTIR بررسی شد.
یافته ها: رزین 4،'4-بیس ) مالئیمیدو( دی فنیل متان برای بهبود خاصیت ILSS کامپوزیت تهیه شده بر 
پایه رزین اپوکسی DGEBA و الیاف شیشه استفاده شد. مقدار MPa 52/50 به عنوان مقدار بهینه 
ILSS در دمای C°78 برای آمیخته دارای phr 30 بیس مالئیمید به دست آمد. رزین های DGEBA و 

BMI به ترتیب قابلیت پخت 73 و %78 به طور هم زمان با عامل پخت MDA در دمای C°160 را دارند، 

 220°C 160 مانند دمای°C به طوری که تکمیل پخت آمیخته اپوکسی و بیس مالئیمید به دمای بیش از
نیاز دارد.
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مقدمه
ابعادی،  پایداری  گرما،  برابر  در  مقاومت  به دلیل  اپوکسی  رزین های 
به عنوان  خوب  مکانیکی  خواص  و  شیمیایی  مقاومت  چسبندگی، 
رزین های گرماسخت در ساخت کامپوزیت و پیش آغشته ها در صنایع 
هوافضا، خودرو، حمل و نقل زمینی و دریایی، صنایع شیمیایی، صنایع 
الکتریکی و الکترونیکی، مطالعه و استفاده تجاری می شوند ]4-1[. از 
عوامل محدودکننده استفاده از رزین های اپوکسی در صنایع پیشرفته 
می توان نبود حفظ خواص مکانیکی در دماهای بیش از دمای محیط 
اشاره کرد ]7-5[. به همین منظور، مطالعات گسترده ای برای افزایش 
خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی انجام شده است. یکی از 
این روش ها، استفاده از رزین اپوکسی دارای ساختار شیمیایی ویژه یا 
استفاده از عوامل پخت دارای ساختار ویژه است تا خواص گرمایی و 
مکانیکی رزین را افزایش دهد ]10-8[. این رزین ها یا عوامل پخت با 
ساختار خاص معمولاً گران قیمت هستند و کامپوزیت های تولیدشده 
از آن ها خیلی مقرون به صرفه نیست. بنابراین، عمده تلاش ها در این 
اپوکسی  رزین های  خواص  بهبود  کشور،  داخل  در  به ویژه  راستا، 

متداول است.
اپوکسی  رزین های  گرمایی  و  مکانیکی  خواص  بهبود  برای 
 ]11،12[ سیلیکا  نانوذرات  نظیر  افزودنی هایی  از  می توان  متداول 
اولیگومری  سیلسسکویی اکسان  های   ،]13،14[ مونت موریلونیت 
 چندوجهی ]15،16[، نانولوله های کربن ]17،18[ و نانولوله های کربن 
و  مکانیکی  این روش ها، خواص  در  کرد.  استفاده   ]19،20[ اصلاح شده 
افزایش  خالص  رزین  به  نسبت  به دست آمده  کامپوزیت  گرمایی 
بیشتر یکی  دماهای  مکانیکی در  اما همچنان حفظ خواص  می یابد، 
که  است  قطعاتی  در  به ویژه  کامپوزیت ها  این  اساسی  از چالش های 
راهکارهای  از  یکی  می شود.  دما  افزایش  متحمل  ساخته شده  قطعه 
افزایش  بیشتر،  دماهای  در  کامپوزیت ها  مکانیکی  خواص  افزایش 
مسیر  از  کامپوزیت  تهیه  برای  استفاده شده  رزین  نرم شوندگی  دمای 

آمیخته سازی با رزین های دارای مقاومت گرمایی بیشتر است.
از پلیمرهای گرمانرمی که برای تقویت خواص مکانیکی و گرمایی 
 ،]21[ پلی سولفون ها  به  می توان  می شود،  استفاده  اپوکسی  رزین 
 بنزوکسازین ها ]22[، پلی) اتر اتر کتون( ها ]23[ و پلی) اتر ایمید(ها ]24[ 
اشاره کرد. در آمیخته های اپوکسی-پلیمرهای گرمانرم، جدایی فاز از 
در صورت  زیرا،  آمیخته هاست.  این  از  استفاده  محدودکننده   عوامل 
وقوع جدایی فاز، هر جزء خواص گرمایی و مکانیکی ویژه خود را 
نشان می دهد و عملًا تقویت خواص رزین اپوکسی محقق نمی شود. 
همچنین ممکن است، پلیمرهای گرمانرم استفاده شده موجب کاهش 
رزین  آمیخته سازی   .]25،26[ شوند  مدول  و  شیشه ای  گذار  دمای 

تقویت  مؤثر  روش های  سایر  از  گرماسخت  رزین های  با  اپوکسی 
 خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی است. آمیخته های حاصل 
از دو پلیمر گرماسخت با یکدیگر دو شبکه  پلیمری درهم نفوذی تشکیل 
می دهند که می تواند موجب رفع مشکل جدایی فاز شود ]27،28[. از 
رزین های  از  خانواده ای  بیس مالئیمیدها  گرماسخت،  پلیمرهای  میان 
از  دارند.  زیادي  گرمایی  و  مکانیکی  مقاومت  که  هستند  پلی ایمید 
خانواده های  سایر  به  نسبت  بیس مالئیمید  رزین های  دیگر،  سوی 
بین  واکنش  از  )تهیه شده   PMR15 مانند  گرماسخت  پلی ایمید 
3،'4،3،'4- بنزوفون تتراکربوکسیلیک انیدرید، نادیک انیدرید و متیلن 
3،'3و،4،'4- بنزوفون  بین  واکنش  از  )تهیه شده   RP46 و   دی آنیلین( 
تتراکربوکسیلیک انیدرید، نادیک انیدرید و اکسی دی آنیلین( به دما و 
رزین های   .]29[ دارند  نیاز  پخت  فرایند  انجام  برای  کمتری  فشار 
مول  یک  و  انیدرید  مالئیک  مول  دو  بین  واکنش  از  بیس مالئیمید 
دی آمین و سپس آبگیری از ماده حدواسط تشکیل شده با عنوان آمیک 
و سدیم  آمین  تری اتیل  انیدرید،  استیک  آبگیر  عوامل  به کمک  اسید 

استات به دست می آید ]30،31[.
در سال های اخیر پژوهشی با هدف تقویت خواص رزین اپوکسی 
رزین های  تقویت  همچنین  بیس مالئیمیدها  با  آمیخته سازی  به روش 
شده  انجام  اپوکسی  رزین  با  آمیخته سازی  روش  به   بیس مالئیمید 
است ]32-36[. Dinakaran و همکاران ]37[ نشان دادند، با اضافه شدن 
رزین بیس مالئیمید به رزین اپوکسی، خواص مکانیکی و دمای گذار 
اضافه شدن  با  که  به طوری  می یابد.  افزایش  اپوکسی  رزین  شیشه ای 
%12 وزنی رزین بیس مالئیمید به رزین اپوکسی، دمای گذار شیشه ای 
 165°C رزین اپوکسی پخت شده با متیلن دی آنیلین می تواند از دمای
به دمای C°180 افزایش یابد ]33[. برای بررسی رفتار واکنش پخت 
آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید، Vanaja و همکاران ]38[ نشان دادند، 
با افزایش مقدار بیس مالئیمید در آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید، دمای 
بیشینه پخت آمیخته به دماهای بیشتر انتقال می یابد. مقدار و سرعت 
پخت هر یک از رزین های اپوکسی و بیس مالئیمید موجود در آمیخته 
و  مکانیکی  خواص  آن  دنبال  به  و  آمیخته  شکل شناسي  تعیین کننده 
گرمایی آمیخته است، یعنی می توان با کنترل پخت هر یک از رزین ها 
به آمیخته ای همگن یا دارای فازهای جداگانه دست یافت. از این رو، 
Musto و همکاران ]39[ افزون بر بررسی اثر مقدار بیس مالئیمید بر 

واکنش  دادند،  نشان  اپوکسی-بیس مالئیمید  آمیخته  مکانیکی  خواص 
گروه مالئیمید نسبت به گروه اپوکسی در نسبت برابر سریع تر اتفاق 
می افتد و واکنش پخت گروه  مالئیمید تا حد زیادی مستقل از گروه 

آمینی است. 
با وجود این، خواص مکانیکی و رفتار پخت کامپوزیت های تهیه شده 
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از آمیخته اپوکسی-بیس مالئیمید و الیاف شیشه تاکنون گزارش نشده 
است. این خلأ مطالعاتی موجب می شود، سؤالات زیادی درباره استفاده 
از آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید به عنوان ماتریس کامپوزیت های الیاف 
 بلند مطرح شود. بنابراین، هدف این مقاله، بررسی خاصیت استحکام 
بین لایه ای کامپوزیت های تهیه شده از آمیخته اپوکسی-بیس مالئیمید و 
 الیاف شیشه در نسبت های مختلف این رزین هاست. همچنین، با توجه 
به اینکه چرخه  پخت یکی از عوامل اساسی اثرگذار بر مقدار پخت و 
در نتیجه خواص نهایی کامپوزیت است ]40،41[، هدف بعدی این 
کار پژوهشی، ارائه چرخه پخت مناسب بر اساس بررسی رفتار پخت 
ابتدا رزین  این دو رزین در مجاورت همدیگر است. در این مقاله، 
4،'4-بیس) مالئیمیدو(دی فنیل متان به عنوان رزین بیس مالئیمید سنتز و 
بر  سنتزشده  بیس مالئیمید  مختلف  مقادیر  اثر  سپس،  شد.   شناسایی 
خواص مکانیکی کامپوزیت تهیه شده از آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید و 
بررسی شد. در  به عنوان گزارش علمی  بار  اولین  برای  الیاف شیشه 
نهایت، رفتار پخت رزین های موجود در آمیخته، حین انجام واکنش 
پخت به کمک طیف نمایی زیرقرمز تبدیل فوریه )FTIR( و گرماسنجی 

پویشي تفاضلی )DSC( هم دما بررسی شد.

تجربي

مواد
کد  با   (DGEBA)و  A بیس فنول  اتر  دی گلیسیدیل  اپوکسی   رزین  
 188-183 g/mol 1/2 و وزن هم ارز g/cm3 چگالی ،EPON828 تجاری
انیدرید،  استیک  انیدرید،  مالئیک  شد.  تهیه  ایران،  مکرّر،  شرکت  از 
کلروفرم،  استون،  سولفات،  سدیم  آمین،  تری اتیل  استات،  سدیم 
متانول و متیلن دی آنیلین )MDA( به عنوان دی آمین برای سنتز رزین 
بیس مالئیمید،  و  اپوکسی  رزین های  پخت  عامل  نیز  و  بیس مالئیمید 
سنتز  در  به عنوان حلال  استون  Merck خریداری شدند.  از شرکت 
رزین بیس مالئیمید پیش از استفاده با سدیم سولفات خشک شد. برای 
پارچه  از  اپوکسی-بیس مالئیمید،  آمیخته   پایه   بر  کامپوزیت  ساخت 
 Colan از شرکت   300 g/m2 با وزن  نوع ساتین  از  بافته شده  شیشه  

استرالیا استفاده شد.

دستگاهها
بر  بیس مالئیمید  رزین  مثبت  اثر  از  اطمینان  برای  پژوهش،  این  در 
خواص مکانیکی کامپوزیت تهیه شده از آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید 
کامپوزیت  با  آن  مکانیکی  خواص  مقایسه   و  شیشه  الیاف  پایه   بر 

خمش  آزمون  بست  از  شیشه،  الیاف  و  اپوکسی  رزین  از  تهیه شده 
سه نقطه ای مستقر در دانشگاه صنعتی مالک اشتر با سرعت بارگذاری 
در  شد.  استفاده   ASTM D  2344 استاندارد  مطابق   2  mm/min 

 )interlaminar shear strength, ILSS( آزمون استحکام برشي بین لایه اي
اندازه قطعات برابر با mm 16/62×5/54×2/7 برش داده شد. برای هر 
نمونه سه تکرار در نظر گرفته شده و نتایج با پراکندگی محاسبه شده از 
معادله STDEV Population با استفاده از نرم افزار Excel گزارش شد. 
استحکام برشی بین لایه ای کامپوزیت به روش سه نقطه ای )استحکام 
برشی تیر کوتاه(، با استفاده از نیروی واردشده بر قطعه  کامپوزیتی از 

معادله  )1( محاسبه مي شود:

db 4
gm 3ILSS

 

 

=         )1(

نمایشگر  به وسیله  داده شده  نشان  جرم  بیشینه   m معادله  این   در 
 دستگاه )kg(، وg نیروی گرانش زمین )9/82(، b عرض نمونه )cm( و 
 -4'،4 رزین  سنتز  ارزیابی  برای  است.   )cm( نمونه   ضخامت   d
اپوکسی- آمیخته   پخت  رفتار  نیز  و  بیس )مالئیمیدو( دی فنیل متان 
مدل   )FTIR( فوریه  تبدیل  زیرقرمز  طیف سنج  از   بیس مالئیمید 
NICOLET 800 ساخت شرکت Thermo Fisher Scientific آمریکا 

در محدوده عدد موجی cm-1 400 تا cm-1 4000 استفاده شد. برای 
تحلیل نتایج آزمون FTIR و محاسبه  درصد پخت طي انجام واکنش 
پخت به کمک محاسبه  سطح زیر نمودار پیک های مربوط به گروه های 
بررسی  براي  شد.  استفاده   Origin 2022 نرم افزار  از  مدنظر،  عاملی 
دقیق تر نمونه ها و توقف واکنش پخت پس از مدت زمان های مختلف 
ارزیابي شده در این آزمون، گفتني است، با توجه به اینکه نمونه قرار 
داده شده روی قرص KBr به صورت لایه بسیار نازک است، سردشدن 
به دلیل  را   )25°C )حدود  محیط  دمای  تا   160°C دمای  از  نمونه 
به عنوان توقف واکنش در نظر گرفت،  اختلاف دمای زیاد، می توان 
حدودی  تا  نیز  شروع شده  پخت  واکنش های  است،  ممکن  هرچند 

ادامه داشته باشند. 
برای ثبت طیف های 1H NMR از طیف سنج رزونانس مغناطیسي 
هسته MHz 400 مدل Bruker Ultra-Shield ساخت آلمان و حلال 
شد.  استفاده   )DMSO-d6( دوتریم دارشده  سولفوکسید  دی متیل 
از  اپوکسی-بیس مالئیمید  آمیخته   رفتار پخت  بررسی  برای  همچنین، 
در  آلمان   NETZSCH شرکت  ساخت   200F3 مدل   DSC دستگاه 
دمای ثابت C°180 و نیز از دمای محیط تا دمای C°350 با سرعت 
گرمادهی C/min°10 به عنوان متداول ترین سرعت گرمادهي در منابع 

علمی استفاده شد.
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روشها
سنتزرزین4،'4-بیس)مالئیمیدو(دیفنیلمتان

آن،  جزئی  آب  مقدار  جداسازی  و  استون  خشک کردن  برای   ابتدا 
mL 300 استون درون ارلن ریخته شده و مقدار g 10 نمک سدیم 

شده،  مخلوط  سولفات  سدیم  و  استون  شد.  اضافه  آن  به  سولفات 
مقدار  سپس،  شد.  ریز  سر  و حلال خشک شده  شده  ته نشین   نمک 
mmol ( 7/9 g 0/08( مالئیک انیدرید درون mL 100 استون خشک 
 ،7/28 g 250 سه دهانه منتقل شد. مقدار mL حل شد و به درون بالن 
و  شد  حل  خشک  استون   50  mL در   )0/036  mmol)و  MDA

قطره قطره به مدت min 30 به محلول مالئیک انیدرید در استون تحت 
و  یافت  افزایش   60°C تا  دمای حمام  اضافه شد.  مغناطیسی  همزن 
 مخلوط واکنش تحت گاز نیتروژن به مدت h 1 بازرواني شد. مقدار 
استات  سدیم   0/3  g و   )0/1  mmol( انیدرید  استیک   10/38  mL

به   )0/0036  mmol( تری اتیل آمین   5/1  mL و   )0/0036  mmol(
محلول اضافه شد. مخلوط به دست آمده دوباره به مدت h 2 در شرایط 
و  واکنش  اتمام  از  پس  شد.  بازرواني  اول  مرحله   واکنش  با  مشابه 
 سردشدن، مخلوط به دست آمده به داخل آب یخ اضافه شد و جامد 
زردرنگی با روش حلال-ضدحلال به دست آمد. حلال مخلوط سرریز و 
مرتبه  چند  و  مقطر  آب  با  مرتبه  چند  به ترتیب  به دست آمده  جامد 
نهایت،  در  داده شد.  کربنات %10 شست وشو  آبی سدیم  با محلول 
در دمای C°90 درون آون خشک شد. به منظور خالص سازی نهایی، 
فرایند  در   1:1 نسبت  با  متانول-کلروفرم  محلول  به کمک  محصول 

بازبلورش قرار گرفت و دوباره داخل آون در C°60 خشک شد. 

آمیختهسازیرزینهایاپوکسیوبیسمالئیمید

کامپوزیت  خواص  بر  بیس مالئیمید  رزین  مقدار  اثر  بررسی  برای 
مقادیر  با  آمیخته هایی  شیشه،  الیاف  و  آمیخته -اپوکسی-بیس مالئیمید 
 مختلف بیس مالئیمید با واحد قسمت بر صد )phr( مطابق جدول 1 
 140°C تا   DGEBA اپوکسی  رزین  ابتدا  منظور،  بدین  شدند.  تهیه 
گرما داده شد و مقدار معین رزین بیس مالئیمید به هر نمونه اضافه شد. 
پس از اختلاط کامل و به دست آمدن رزین همگن، به منظور جلوگیری 
به   MDA پخت  عامل  اضافه شدن  با  آمیخته  پخت  واکنش  انجام  از 
آمیخته، دما تا C°100 کاهش یافت و MDA به عنوان عامل پخت با 
نسبت های تعیین شده به هر یک از نمونه ها اضافه شد. فرایند اختلاط 
به کمک همزن مغناطیسی انجام شد تا مخلوط کاملًا همگنی حاصل 
شود. مقدار عامل پخت برای آمیخته اپوکسی-بیس مالئیمید با توجه به 
استوکیومتری رزین اپوکسی محاسبه شد و مقدار استفاده شده از رزین 
بیس مالئیمید نیز به نسبت 100 گرم رزین اپوکسی محاسبه و مجموع 

با  اپوکسی  دمای شروع پخت رزین  است.  آمده   1 آن ها در جدول 
 عامل پخت MDA،و C°100 گزارش شده است. اما، سرعت پخت در 
این دما بسیار کم است ]42[. همچنین، MDA به سرعت ذوب مي شود و 
فرایند  حین  مشکلی  ترتیب  بدین  می آید.  به دست  همگن  آمیخته 

اختلاط به وجود نمی آید.

تهیهکامپوزیتهایآمیختهاپوکسی-بیسمالئیمیدباالیافشیشه
برای تهیه  کامپوزیت آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید با الیاف شیشه ابتدا 
الیاف به کمک آمیخته با نسبت %40 وزنی آمیخته به کامپوزیت آغشته 
اپوکسی- آمیخته   در  بیس مالئیمید  بیشتر  ترکیب درصدهای  در   شد. 
بیس مالئیمید بهتر است، رزین گرم شود تا گران روي آن کاهش یابد و 
اندازه   به  پیش آغشته ها  سپس،  شود.  انجام  بهتر  آغشته سازی  فرایند 
مناسب برش خوردند و به تعداد 10 لایه روی یکدیگر قرار گرفتند. 
پس از لایه چینی، کامپوزیت های تهیه شده زیر فشار و با چرخه  پخت 
 h 2 در دمای C°180 و h 4 در دمای C°220 با سرعت گرمادهی 
پخت  فرایند  انجام  به دلیل  پخت  چرخه  شدند.  پخت   3°C/min

و   180°C دمای  در  بیس مالئیمید  و  اپوکسی  رزین  دو  هر  هم زمان 
سپس پخت تکمیلی آن ها در دمای C°220 انتخاب شد. چرخه پخت 

استفاده شده برای پخت کامپوزیت در شکل 1 نشان داده شده است.

نتایجوبحث

سنتزوشناساییرزین4،'4-بیس)مالئیمیدو(دیفنیلمتان
 رزین BMI مطابق سازوکاری که در شکل 2 نشان داده شده است و 
روش گفته شده با استفاده از عوامل آبگیر استیک انیدرید، سدیم استات و 
ابتدا با حمله  هسته دوستی  تری اتیل آمین سنتز شد. در این واکنش، 

جدول 1- کدگذاری نمونه ها و ترکیب بندي هر یک از آمیخته های 
اپوکسی-بیس مالئیمید.

Table 1. Samples coding and composition of each epoxy/ 

BMI blend.
MDA

(phr)

BMI

(phr)

Epoxy resin

(phr)

Sample 

code
26.294

30.294

34.294

38.294

42.294

0

10

20

30

40

100

100

100

100

100

EB0

EB10

EB20

EB30

EB40
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آمین به گروه های کربونیل، ماده  حدواسط آمیک اسید تشکیل شده و 
سپس با اضافه کردن عوامل جذب کننده  آب، با جداشدن یک مولکول 

آب از آمیک اسید، حلقه ایمیدی بسته می شود ]30[.
 FTIR از طیف نمایي BMI برای شناسایی ساختار رزین سنتزشده
FTIR رزین سنتزي در شکل 3 نشان داده شده   استفاده شد. طیف 
 است. مطابق شکل 3، نوارهای جذبی ظاهرشده در اعداد موجی 1707 و 
cm-1 1770 به ارتعاش کششی C=O گروه ایمیدی، نوارهای جذبی 

نوار جذبی در  C-N و  ارتعاش کششی  به   1395 cm-1  در 1149 و 

cm-1 3038 به ارتعاش کششی C-H وینیلی مربوط هستند. نوارهای 

حلقه های  دوگانه  پیوندهای  کششی  ارتعاش های  به  مربوط  جذبی 
شده اند.  ظاهر   1603  cm-1 و   1584  ،1512  ،1458 در  آروماتیک 
نوارهای جذبی در 3099 و cm-1 3038 به ترتیب به ارتعاش کششی 
پیوندهای C-H وینیلی و حلقه های فنیل مربوط هستند. نوار جذبی 
در cm-1 830 به ارتعاش خمشی خارج از سطح C-Hهای حلقه های 
ارتعاش  به   688 cm-1 نوار جذبی در  پارا و  با استخلاف  آروماتیک 

خمشی خارج از سطح C-Hهای وینیلی نسبت داده شدند. 
طیف 1H NMR رزین بیس مالئیمید سنتزی در شکل 4 نشان داده شده 
است. پیک تک شاخه در ppm 4/10 به هیدروژن های بنزیلی )CH2 واقع 
بین دو حلقه بنزنی( و تک شاخه در ppm 7/16 به هیدروژن های وینیلی 
حلقه ایمیدی مربوط است. این دو هیدروژن مربوط به حلقه  ایمیدی 
به دلیل معادل بودن، اثری روی هم نداشته و به صورت تک شاخه در یک 
موقعیت ظاهر شده اند. دو پیک دوشاخه واقع در محدوده جابه جایی 
به  مخصوص  شکافتگی  الگوی  با   7/4  ppm تا   7/2  ppm شیمیایی 
خود، به حلقه های بنزن دواستخلافی از نوع پارا مربوط است. به دلیل 
تراکم پیک ها در ppm 7/1 تا ppm 7/4، براي وضوح بیشتر، این ناحیه 
سایر  است.  شده  داده  نشان   4 شکل  در  بزرگ نمایی شده  به صورت 
پیک های شاخص در 2/5 و ppm 3/34 که انتگرال سطح زیر پیک آن ها 
مشخص نشده است، به حلال دی متیل سولفوکسید استفاده شده برای 
طیف گیری مربوط بوده و سایر پیک های ریز به ناخاصی ها مربوط بوده 

که مقادیر آن ها بسیار جزئی است.

شکل 1- چرخه  پخت برای کامپوزیت های بر پایه آمیخته های مختلف 
.DGEBA/BMI تهیه شده از

Fig. 1. Cure cycle for composites based on DGEBA/BMI  

different blends.

شکل 2- سازوکار سنتز رزین 4،'4-بیس )مالئیمیدو(دی فنیل متان.
Fig. 2. Mechanism of synthesis of 4,4'-bis(maleimido)di-

phenylmethane resin (reprinted with permission from ref. 40. 

Copyright 2021 Iran Polymer and Petrochemical Institute).

4،'4-بیس )مالئیمیدو(دی فنیل متان  رزین   FTIR طیف   -3 شکل 
سنتزشده.

Fig. 3. FTIR spectrum of synthesized 4,4'-bis(maleimido)di-

phenylmethane resin.
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انتگرال پیک های مربوط به سه دسته پروتون در ساختار رزین در 
سه ناحیه 4/10، 7/16 و ppm 7/4-7/2 به صورت 18: 34/93 :70/80 
 3/93: 1/94 :1 شکل  به  عدد  کوچک ترین  به  آن ها  تقسیم  با   است. 
درمی آید که با نسبت نظري 1:2:4 یا 2:4:8 تطابق خیلی خوبی داشته و 

نشان از سنتز موفقیت آمیز رزین بیس مالئیمید دارد.

خواص بهبود بهمنظور اپوکسی با BMI رزین آمیختهسازی
کامپوزیتهایاپوکسی-الیافشیشه

و  حفظ  به منظور  سنتزشده  4،'4-بیس  )مالئیمیدو( دی فنیل متان  رزین 

در صورت امکان افزایش خواص مکانیکی کامپوزیت بر پایه رزین 
اپوکسی در دماهای بیش از دمای محیط، در نسبت های مختلف به 
رزین اپوکسی اضافه شد. واکنش پخت رزین اپوکسی و بیس مالئیمید 
انجام  سازوکار  که  هستند  انجام  قابل  آمینی  پخت  عامل  با  دو  هر 
در  آمینی  پخت  عامل  مجاورت  در  بیس مالئیمید  رزین   واکنش 
واکنش پخت  مطابق شکل 5،  داده شده است ]43[.  نشان  شکل  5 
افزایش  یا  هوموپلیمرشدن  صورت  دو  به  می تواند  بیس مالئیمیدها 
Michael با آمین ها انجام شود ]44[. با توجه به اینکه دمای شروع 

پخت به ساختار رزین و عامل پخت استفاده شده وابسته است ]30[، 
از روش  بیس مالئیمید سنتزی  رزین  دمای شروع پخت  تعیین  برای 
مخلوط  پخت  به  مربوط   DSC گرمانگاشت  شد.  استفاده   DSC

 4،'4-بیس ) مالئیمیدو( دی فنیل متان به کمک MDA با نسبت مولی 1:1 
و  دماهای 78  در  گرماگیر  پیک های  است.  داده شده  نشان   در شکل 6 
C°124 به ترتیب به ذوب MDA و BMI مربوط است. از این منحنی 

DSC مشخص است، دمای شروع واکنش پخت C°137/76 و دمای 

تغییر  با  که  است  بدیهی  است.   348/76°C پخت  واکنش  انتهای 
واکنش  انتهای  و  شروع  دمای   ،DSC آزمون  در  گرمادهی  سرعت 

دستخوش تغییراتی می شود.
به سه روش  آمین ها  مجاورت  در  اپوکسی  رزین  دیگر،  از سوي 
با  هوموپلیمرشدن  و  دوم  نوع  آمین  اول،  نوع  آمین  با  واکنش  کلی 
اپوکسی  رزین   .]43[ می شود  پخت  سوم  نوع  آمین  شتاب دهندگی 
با  پخت  واکنش  شروع  قابلیت  مقاله  این  در  استفاده شده   DGEBA

آمین آروماتیک را در دمای C°100 دارد ]45[. با توجه به اینکه مطابق 
آزمون DSC )شکل 6(، دمای شروع پخت بیس مالئیمید C°140 تعیین 
شد، برای مهیا کردن شرایط لازم برای هم پختی این دو رزین در کنار 

4،'4-بیس )مالئیمیدو(دی فنیل متان  رزین   1H NMR طیف   -4 شکل 
سنتزشده.

Fig. 4. 1H NMR spectrum of synthesized 4,4'-bis(maleimido)-  

diphenylmethane resin.

شکل 5- سازوکار واکنش های پخت بیس مالئیمید: )a( هوموپلیمرشدن و )b( افزایش Michael با دی آمین.
Fig. 5. Mechanism of curing reactions of bismaleimide: (a) homopolymerization and (b) Michael addition with diamine.
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هم، پخت آمیخته تهیه شده در دو دمای 160 و C°180 بررسی شد. 
پخت تکمیلی آمیخته نیز در دمای C°220 انجام شد. در این پژوهش، 
نسبت  به  اپوکسی  رزین  برای  استفاده شده  آمینی  پخت  عامل  مقدار 
استوکیومتری و برای رزین بیس مالئیمید بر اساس مراجع قبلی ]46[، 
نسبت وزنی بیس مالئیمید به دی آمین برابر با 2/5 )نسبت مولی 1/38 
از مسیر  بیس مالئیمید  از  مقداری  فرایند پخت  تا  انتخاب شد  برابر( 
هوموپلیمرشدن انجام شود و در نتیجه استحکام و مدول مناسب برای 
آمیخته و  بررسی رفتار پخت  برای  آید.  به دست  بیس مالئیمید  رزین 
اطمینان از پخت کامل آن و رد چرخه  پخت انتخاب شده، نمونه های 
تهیه شده مطابق جدول 1 در آزمون ILSS قرار گرفتند تا از بین آن ها 
بیشتر  و  شده  انتخاب  زیاد  دمای  در  استحکام  بهترین  دارای  نمونه 

بررسی شود.

استحکامبرشیبینلایهایکامپوزیتهایتهیهشدهازآمیختهاپوکسی-
بیسمالئیمید

برای بررسی اثر بیس مالئیمید سنتزشده بر خواص کامپوزیت تهیه شده 
از آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید، مطابق جدول 1 از نمونه های تهیه شده 
با فرمول بندي هاي متفاوت آمیخته، آزمون ILSS در دمای محیط و 
دمای C°78 انجام شد که نتایج آن در شکل های 7 و 8 نشان داده شده 
 78°C برای این نمونه ها در دمای محیط و دمای ILSS است. مقادیر
در جدول 2 خلاصه شده است. مقادیر ILSS نشان می دهد، در نمونه 
کامپوزیت با فرمول بندي  رزین داراي phr 10 بیس مالئیمید، استحکام 
برشی بین لایه ای نسبت به کامپوزیت بدون رزین بیس مالئیمید کاهش 
مقدار  که  است  توجیه پذیر  صورت  بدین  مشاهده  این  است.  یافته 

خواص  بر  مثبت  اثر  که  است  نرسیده  حدی  به  بیس مالئیمید  رزین 
مکانیکی کامپوزیت داشته باشد. از آنجا که مقدار بیس مالئیمید بسیار 
نداده  واکنش  مونومرهای  برخورد  احتمال  است  ممکن  است،  کم 

شکل 6- دمانگاشت DSC مخلوط BMI و MDA با نسبت مولی 1:1.
Fig. 6. DSC thermogram of BMI and MDA with molar ratio 1:1.

شکل 7- آزمون استحکام کششی بین لایه ای کامپوزیت های تهیه شده 
از آمیخته هاي اپوکسی-BMI با الیاف شیشه در دمای محیط برحسب 

جابه جایی.
Fig. 7. ILSS analysis of prepared composites of epoxy/BMI 

blends with glass fiber at room temperature by displacement.

از  تهیه شده  کامپوزیت های  بین لایه ای  کششی  استحکام   -8 شکل 
آمیخته  هاي اپوکسی-BMI با الیاف شیشه در C°78 برحسب جابه جایی.
Fig. 8. Interlaminar shear strength (ILSS) of the prepared 

composites of epoxy/BMI blends with glass fiber in 78°C by 

displacement.
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موضوع،  این  دلیل  باشد.  کم  پخت  واکنش  انجام  برای  یکدیگر  با 
افزایش جرم مولکولی، ایجاد شبکه های پلیمری و به دنبال آن کاهش 
مونومرهای  ترتیب  بدین  است.  پخت شده،  بخش های  نفوذپذیری 
بیس مالئیمید و نیز عامل های پخت واکنش نداده به عنوان مولکول های 
تنش،  تمرکز  ایجاد  با  و  آمیخته عمل می کنند  در  باقی مانده  کوچک 
موجب کاهش نسبی استحکام برشی بین لایه ای کامپوزیت می شوند. 
از سوي دیگر، با افزایش مقدار بیس مالئیمید در آمیخته با مقادیر 20، 
30 و phr 40، استحکام برشی بین لایه ای کامپوزیت افزایش می یابد 
که این موضوع ناشی از اثر استحکام بیشتر رزین بیس مالئیمید نسبت 

به رزین اپوکسی است.
مقادیر ILSS به دست آمده در دمای C°78 نشان می دهد، مشابه نتایج 
آزمون ILSS در دمای محیط، با وجود مقدار phr 10 بیس مالئیمید در 
آمیخته، خواص استحکام برشی بین لایه ای تغییر چندانی ندارد و به طور 
جزئی کاهش مي یابد. در حالی که، با افزایش مقدار بیس مالئیمید در 
آمیخته به مقادیر 20، 30 و phr 40، مقدار ILSS افزایش می یابد. این 
در حالی است که در دمای C°78 استحکام برشی بین لایه ای نمونه 
phr 40 نسبت به نمونه phr 30 کاهش می یابد. علت این موضوع، 

رزین  استحکام  و  چقرمگی  پارامتر  دو  از   ILSS هم زمان  متأثربودن 
است. زمانی که نمونه ها در دمای محیط مورد آزمون قرار می گیرند، 
رزین اپوکسی با خاصیت چقرمگی و بیس مالئیمید با افزایش استحکام 
آمیخته رزین ها، موجب افزایش مقدار ILSS می شوند. اما، با افزایش 
دما و نرم شدن رزین اپوکسی موجود در آمیخته، نقش بیس مالئیمید در 
انتقال تنش بیشتر می شود و از آنجا که تردی رزین بیس مالئیمید نقش 
بسیار موثرتری نسبت به استحکام آن بر مقدار ILSS دارد، کامپوزیت 
پس از نقطه  بحرانی در اثر وجود رزین بیس مالئیمید در آمیخته، دچار 
شکست به صورت ترد و در مقادیر کمتری از ILSS می شود. بنابراین، 

مقدار phr 30 رزین بیس مالئیمید در آمیخته را می توان به عنوان مقدار 
بهینه برای ارتقای ILSS این کامپوزیت در نظر گرفت.

بررسیرفتارپختآمیختهاپوکسی-بیسمالئیمید
گرماسنجیپویشيتفاضلی

برای بررسی پخت آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید از آزمون های DSC و 
بهترین  دارای  که   30  phr نمونه   منظور،  بدین  شد.  استفاده   FTIR

استحکام برشی بین لایه ای در بین نمونه های کامپوزیتی بود، در آزمون 
 DSC نتایج  به  توجه  با  گرفت.  قرار   180°C ثابت  دمای  با   DSC

اپوکسی-بیس مالئیمید  آمیخته   داده شده است،  نشان  که در شکل 9 
به سرعت و در زمان min 10 وارد واکنش شده و پس از آن واکنش 
پایان یافته است. این مشاهده می تواند بدین معنی باشد که واکنش 
یا  انجام شده  کامل  به طور  بیس مالئیمید  و  اپوکسی  پخت رزین های 
 برای ادامه واکنش پخت به دما و زمان بیشتری نیاز است. با توجه به 
اینکه گرمای حاصل از واکنش پخت هر یک از رزین های اپوکسی و 
امکان  آن ها،  هم زمان  پخت  با  بنابراین  است،  متفاوت  بیس مالئیمید 

تعیین درصد پخت هر یک رزین ها وجود ندارد. 
از سایر عواملی که باعث می شود، تشخیص درصد پخت هر یک از 
رزین ها در آمیخته با روش DSC مقدور نباشد، انطباق پیک گرماگیر 
دمای ذوب رزین بیس مالئیمید و پیک گرمازای حاصل از واکنش پخت 
آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید است که محاسبه  گرمای حاصل از واکنش 
را دچار خطا می کند. بدین ترتیب برای تعیین درصد و سرعت پخت 

آمیخته   برای   180°C DSC در دمای  شکل 9- دمانگاشت هم دماي 
اپوکسی-BMI با مقدار phr 30 بیس مالئیمید.

Fig. 9. Isothermal DSC thermogram at 180°C for epoxy/BMI 

blend at 30 phr bismaleimide.

آمیخته های  از  تهیه شده  کامپوزیت های   ILSS مقادیر   -2 جدول 
.78°C اپوکسی-بیس مالئیمید و الیاف شیشه در دمای محیط و دمای
Table 2. ILSS of the prepared composites of epoxy/BMI 

blends and glass fiber at room temperature and 78°C.

ILSS* (MPa)
Sample

at 78°Cat room temperature
37.85±0.53

37.02±0.85

42.71±0.70

48.35±0.74

42.02±1.57

50.32±2.41

49.34±1.52

53.96±3.57

55.19±4.34

56.60±1.73

 EB0

 EB10

 EB20

 EB30

 EB40
* Interlaminar shear strength.
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هر یک از رزین ها در آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید از بررسی واکنش 
پخت با طیف نمایي FTIR با گذشت زمان استفاده شد.

طیفنمایيزیرقرمزتبدیلفوریه
 براي بررسی رفتار پخت آمیخته بهینه تهیه شده از اپوکسی و بیس مالئیمید 
از پیک های شاخص ظاهرشده برای هر رزین در طیف نمایي FTIR و 
تغییرات آن ها با گذشت زمان استفاده شد. طیف های FTIR آمیخته  
اپوکسی-بیس مالئیمید phr 30 در دمای پخت C°160 و در زمان های 
مختلف 0، 5، 10 و min 25 از زمان واکنش در شکل 10 نشان داده 
شده است. تغییر بارزی که با گذشت زمان و حین پخت در ساختار 
اتفاق می افتد و قابلیت ردیابی تغییرات آن وجود دارد، تغییر  رزین 
 916  cm-1 موجی  عدد  در  اپوکسی  عاملی  گروه  نوار جذبی   شدت 
داده  نشان  پخت  سازوکار  مطابق  بیس مالئیمید،  رزین  برای  است. 
دوگانه  پیوند  حذف  در  می توان  را  تغییرات  این   ،5 شکل  در  شده 
 3099 cm-1 در  نوار جذبی ظاهرشده  کربن-کربن جست وجو کرد. 
کربن- دوگانه  پیوند  روی  قرارگرفته  C-Hهای  کششی  ارتعاش  به 
از  اعداد موجی کمتر  به  فرایند پخت  از  است که پس   کربن مربوط 
cm-1 3000 جابه جا می شود. همچنین، نوار جذبی در cm-1 691 به 

ارتعاش خمشی C-Hهای گروه مالئیمید پیش از فرایند پخت مربوط است 
که شدت این پیک نیز با انجام فرایند پخت کاهش مي یابد و در نهایت 
 با کامل شدن فرایند پخت به طور کامل حذف می شود. در پژوهش های 
برای   3099 cm-1 در  واقع شده  پیک  از  به طور عمده   ]47،48[ قبلی 
اما  است،  شده  استفاده  بیس مالئیمید  رزین  پخت  درجه  محاسبه 
ناحیه،  این  است،  مشخص   FTIR طیف های  روی  از  که  همان طور 
ناحیه نسبتاً شلوغی است که پیک های مختلف با یکدیگر هم پوشانی 
می شوند،  بررسی  نرم افزار  با  پیک  ها  این  اینکه  وجود  با  و  کرده اند 
احتمال وجود خطا در محاسبات زیاد است. بنابراین، برای محاسبه 
درصد پخت رزین بیس مالئیمید از پیک واقع شده در cm-1 691 استفاده 
شد که تقریباً می توان گفت هیچ هم پوشانی با پیک های مجاور ندارد. 
نوار جذبی در cm-1 1512 به ارتعاش های کششی پیوندهای دوگانه 

حلقه های فنیل مربوط است که به عنوان مرجع استفاده شد.
پخت  به  مربوط  به ترتیب   d و   cو  ،bو  ،a طیف های   10 شکل  در 
C°160 هستند.  دمای  در   25 min و   10 ،5  ،0 زمان های  در   نمونه 
همان طور که مشخص است، پیک های شاخص در رزین های اپوکسی و 
بیس مالئیمید در زمان های 10 و min 25 تقریباً ثابت است. بنابراین 
 220°C 30 در دمای min برای کامل شدن پخت، همین نمونه به مدت
 ،691 موجی  اعداد  در  پیک  سه  مساحت   3 جدول  شد.  داده  گرما 
916 و cm-1 1512 را خلاصه کرده است. برای محاسبه  درصد تبدیل 

رزین  تبدیل  درصد  محاسبه   برای  و   )2( معادله  از  اپوکسی  رزین 
بیس مالئیمید از معادله )3( استفاده شد:

0e

ne0e
Epoxy

 

  

A
AADOC −

=                     )2(

0b

nb0b
deBismaleimi

 

  

A
AADOC −

=            )3(

 DOCBismaleimd اپوکسی،  رزین  پخت  درجه   DOCEpoxy معادله ها  این  در 
پیک  زیر  سطح  مساحت   Ae0 بیس مالئیمید،  رزین  پخت   درجه 
 Aen ،916 مربوط به گروه اپوکسی پیش از انجام واکنش پخت cm-1

 مساحت سطح زیر پیک cm-1 916 در مرحله  nام از پخت، Ab0 مساحت 
سطح زیر پیک cm-1 691 مربوط ارتعاش خمشی C-H گروه مالئیمید و 
Abn سطح زیر پیک cm-1 691 در مرحله nام از پخت است. گفتني 

شدت  روی  عوامل  سایر  و  نمونه  غلظت  اثر  به منظور حذف  است، 
نوارهای جذبی، مساحت تمام پیک  های Ae0 تا Aen و Ab0 تا Abn نسبت 
به سطح زیر پیک cm-1 1512 بهنجار شد که به ارتعاش هاي کششی 

پیوندهای دوگانه حلقه های آروماتیک مربوط است. 

 30 phr با نسبت BMI-آمیخته  اپوکسی FTIR شکل 10- طیف هاي
از  پیش   )a( مختلف:  پخت  زمان های  در  پخت  عامل  مجاورت   در 
پخت و پس از (b)  و5 min، (c) و10 min، (d) وmin 25 در دمای C°160 و 

.220°C 30 در دمای minپس از و (e)

Fig. 10. FTIR specta of epoxy/30 phr BMI mixture in present of  

curing agent: (a) before curing, and after (a) 5 min, (c) 10 min, (d)  

25 min at 160°C, and (e) after 30 min at 220°C.
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رزین  به  نسبت  بیس مالئیمید  رزین  پخت  درجه   11 شکل  در 
داده  نشان  ستونی  نمودار  به صورت  مختلف  زمان های  در  اپوکسی 
بیس مالئیمید  رزین  پخت  درجه  شکل،  این  اساس  بر  است.  شده 
نسبت به رزین اپوکسی در ابتدای واکنش و تا مدت min 5 بیشتر 
فرایند  انتهای  تا  واکنش  شروع  از   10  min گذشت  از  پس  است. 
پخت، سرعت پخت رزین اپوکسی بیشتر می شود. اما، همواره درجه 
پدیده  این  است.  اپوکسی  رزین  از  بیشتر  بیس مالئیمید  رزین  پخت 
از   25  min و   10 زمان  از  پس  که  است  توجیه پذیر  بدین صورت 
واکنش پخت، با مصرف شدن آمین های نوع اول به وسیله رزین های 
اپوکسی  رزین های  پخت  واکنش  سرعت  بیس مالئیمید،  و  اپوکسی 

کمتر،  فضایی  ممانعت  به دلیل  دوم  نوع  آمین های  با  واکنش  راه  از 
بیشتر از سرعت واکنش های احتمالی پخت برای رزین بیس مالئیمید 
زمان، سرعت  با گذشت  می شود  باعث  عامل  این  این رو،  از  است. 
افزایش دمای پخت  با  نهایت،  بیشتر شود. در  اپوکسی  پخت رزین 
min 25 در  پیش تر تحت گرما دهی  نمونه هایی که  برای   220°C تا 
دمای C°160 قرار گرفته بودند و فراهم شدن شرایط لازم برای انجام 
انواع واکنش های هوموپلیمرشدن و پخت با آمین ها برای هر دو رزین 
اپوکسی و بیس مالئیمید، پخت هر دو رزین اپوکسی و بیس مالئیمید 

کامل شده است.

نتیجهگیري

پلی ایمید  رزین  به عنوان  4،'4-بیس )مالئیمیدو( دی فنیل متان  رزین 
با  دی آمینودی فنیل متان،  و  انیدرید  مالئیک  اولیه  مواد  از  گرماسخت 
خلوص زیاد سنتز و شناسایی شد. آمیخته سازی رزین بیس مالئیمید 
خواص  اپوکسی،  رزین  با   40  phr و   30  ،20 مقادیر  در  سنتزشده 
کامپوزیت تهیه شده از رزین اپوکسی را در دمای محیط و در دمای 
به دست آمده،   ILSS مقادیر  به  توجه  با  داد. همچنین  افزایش   78°C

در   ILSS مقدار  بیشینه  دارای   30  phr داراي  آمیخته   مشخص شد، 
دمای C°78 و آمیخته  داراي phr 40 دارای بیشینه مقدار ILSS در 
 دمای محیط است. همچنین، رفتار پخت آمیخته  اپوکسی-بیس مالئیمید 
رزین  دو  هر   160°C دمای  در  داد،  نشان   FTIR نتایج  شد.  مطالعه 
اینکه  با  و  می شوند  پخت  واکنش  وارد  بیس مالئیمید  و  اپوکسی 
رقابت  شود،  ذوب  دما  این  در  است،  لازم  ابتدا  بیس مالئیمید  رزین 
ابتدای  در  که  به طوری  دارد،  اپوکسی  رزین  واکنش پخت  با  خوبی 

شکل 11- درجه پخت رزین های اپوکسی و BMI در زمان های 0، 5، 
.220°C 30 در دمای min 160 و°C 25 در دمای min 10 و

Fig. 11. Degree of curing of epoxy and BMI resins at 0, 5, 10, 

25 min at 160°C and 30 min at 220°C.

.FTIR جدول 3- سطح زیر پیک نوارهای جذبی استفاده شده برای محاسبه درجه پخت رزین های اپوکسی و بیس مالئیمید با طیف نمایي
Table 3. The surface area under the peaks of used absorption bands for calculation of degree of curing of epoxy and bismaleimide 

resins by FTIR spectroscopy.

DOC of BMI (%)DOC of epoxy (%)
Peak area (cm-1)

Curing time (min)
1512 916 691 

0

69

71

78

100

0

39

62

73

100

2963.79

3900.58

4598.25

4465.67

-

748.86

590.3

434.32

300

0

452.53

181.56

200

150

0

0

5

10

25

30*

* First 25 minutes at 160°C then 30 minutes at 220°C.
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