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Hypothesis: Fatigue crack growth (FCG) of rubber composites as controlled by 
the viscoelastic losses, is strongly dependent on the polymer-filler interfacial 
phenomena. The type of filler-polymer bonding at the interface and the extent 

of mobility restriction of rubber chains resulting from the interaction by the filler are of 
the critical ones. In highly filled rubber compound, the amount of mobility restriction 
is almost dictated by the filler-filler interaction. Regulating the surface energy of the 
filler can be an effective method to control the filler-filler interaction, to distinguish 
the two interfacial phenomena, and to pave the way of studying their significance. 
Methods: Ultrasil VN3 and solution styrene-butadiene rubber (SSBR) were of the 
base composite materials. Using two silanes with a short and a long aliphatic chain 
length, the surface of Ultrasil was modified in our lab to a certain level of grafting 
density which could bring the required surface energy and the filler-filler interaction. 
By controlling the surface energy of silica treated in the lab, and by making a 
systematic comparison of the resulting composites, it was possible to study the role 
of covalent bonding at the interface, the role of filler-filler interaction and severity of 
mobility restriction and finally the role of silane chain length.
Findings: Fatigue crack growth experiment revealed that the severity of mobility 
restriction and the filler-filler interaction of the composite have the highest impact 
on the amount of viscoelastic dissipation and the rate of crack growth.  The covalent 
bonding at the interface can deviate the crack from growing in the original direction 
and thus it may act as a physical barrier to improve crack growth resistance. For 
highly filled compounds where the properties are almost dictated by the filler-filler 
interaction, the role played by the chain length of silane is minor. 
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فرضیه: رشد ترک خستگی در كامپوزیت هاي لاستیكي به دلیل اثرپذیری آن از اتلاف گرانروكشسان 
اتصال  نوع  دارد.  زیادی  وابستگی  پلیمر-پركننده  در فصل مشترک  فیزیكی حاضر  پدیده های  به 
با  برهم كنش  نتیجه  در  پلیمری  زنجیر های  كم تحركی  شدت  و  مشترک  فصل  در  پلیمر-پركننده 
پركننده از مهم ترین این عوامل هستند. شدت كم تحركی پلیمر در آمیزه  لاستیكي با درصدهای زیاد 
پركننده  انرژی سطحی  تنظیم  پركننده-پركننده است.  برهم كنش  تأثیر  به طور عمده تحت  پركننده 
می تواند روش مؤثري براي كنترل برهم كنش پركننده-پركننده باشد و از آن مي توان در تفكیک و 

ارزیابی مستقل سهم هر یک از پدیده ها ی فصل مشترک بهره برد.
روش ها: از سیلیكای Ultrasil VN3 و استیرن-بوتادی ان-لاستیک محلولی )SSBR( به عنوان مواد 
پایه كامپوزیت استفاده شد. با دو عامل سیلانی كوتاه و بلندزنجیر آلیفاتیک در درصدهای معینی از 
پیوندزنی، سطح Ultrasil اصلاح شد تا بتواند انرژی سطحی مدنظر برای كنترل برهم كنش پركننده-

 پركننده را ارائه كند. با كنترل انرژی سطحی و برهم كنش پركننده-پركننده در نمونه  ها و مقایسه 
نظام  مند آن ها، اثر اتصال كووالانسی و معمولی در فصل مشترک، شدت برهم كش پركننده-پركننده و 

در نهایت اثر طول زنجیر سیلان بر رفتار رشد ترک خستگی ارزیابی شد. 
پركننده-پركننده  برهم كنش  و  كم تحركی  شدت  داد،  نشان  خستگی  ترک  رشد  آزمایش  یافته ها: 
كامپوزیت بیشترین  اثر را بر اتلاف گرانروكشسان و سرعت رشد ترک دارد. پیوند كووالانسی در 
فصل مشترک می تواند ترک را از رشد در جهت اصلی منحرف كند و بنابراین ممكن است به عنوان 
اثر  كه  پرشده  بسیار  آمیزه های  در  كند.  عمل  برابر رشد  در  مقاومت  بهبود  برای  فیزیكی  سدي 

برهم كنش پركننده-پركننده غالب بود اثر زنجیر سیلان در فصل مشترک محدود بود.
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آمیزه  رويه  تاير و شکل گیری فناوری تاير سبز، چالش کنترل مقاومت 
سايشی از موضوعات مهم پژوهشی در اين زمینه است ]10[. درک 
ارتباط  برقراری  راه  از  لاستیک ها  سايش  بر  حاکم   سازوکارهای 
فیزيکی- خواص  با  پايا  حالت  سايشی  مقاومت  نتايج  میان  تجربی 
 مکانیکی لاستیک امکان پذير است ]11،12[. Champ و همکاران ]13[، 
رويکرد  مبنای  بر  لاستیکی  آمیزه های  سايش  برای  را  سازوکاری 
مکانیک شکست پیشنهاد کردند و مقدار سايش آمیزه لاستیکی را به 
سرعت رشد ترک خستگی نسبت دادند. بر اساس نظريه آن ها، سايش 
 خستگی که سازوکار غالب سايش آمیزه رويه تاير است، در نتیجه رشد 
تجمعی ترک ها طی بارگذاری های دينامیکی انجام مي شود و ارزيابی و 
سايش  پديده  کنترل  به  می تواند  خستگی  ترک  رشد  پديده  تحلیل 
منتهی شود. بر اين اساس، ريشه  تفاوت در مقاومت سايشی آمیزه های 
داراي سیلیکا و دوده را بايد در اثرپذيری رفتار مقاومت به رشد ترک 
خستگی آن ها از برهم کنش پلیمر-پرکننده و پرکننده-پرکننده نسبت 
داد. اين نوع تفاوت در برهم کنش ها می تواند با اثرگذاری بر خواص 
اتلاف، سبب تغییر مقاومت به رشد ترک خستگی شود. مقايسه رفتار 
دينامیکی کامپوزيت های لاستیکی داراي سیلیکا نشان می دهد، سهم 
حائز  بسیار  کامپوزيت  اتلاف  رفتار  در  پرکننده-پرکننده  برهم کنش 

اهمیت است ]14[.
بر  اثر اصلاح سطح سیلیکا   ]15[ مطالعه  Menon و همکاران  در 
استفاده  روش  دو  با   NR از  تهیه شده  آمیزه  های  ترک  رشد  سرعت 
شد.  بررسي  سیلانی  جفت کننده  عامل  و   )28 )شکل  پیش پلیمر  از 
نتايج مطالعه نشان داد، آمیزه  داراي سیلیکاي اصلاح شده با پیش پلیمر، 
مقاومت رشد ترک ببشتري نسبت به آمیزه  تقويت نشده و نیز آمیزه 
تقويت شده با سیلیکا در مجاورت جفت کننده سیلانی نوع Si 69 دارد. 
 آن ها اين نوع تغییر رفتار رشد ترک را به تفاوت در نوع اتصال ذره به 
سطح پلیمر نسبت دادند که در سیلیکا يپیش پلیمری، نوع هیدروژنی و 
در سیلیکای سیلانی، نوع کووالانسی بود ]15[. همچنان ترديدهايی 
در مطلوب بودن عوامل سیلانی با قابلیت ايجاد پیوند کووالانسی در 
فصل مشترک سیلیکا-سیلان وجود دارد و ممکن است، بیشتربودن 
شدت تمرکز تنش ها در اين نوع اتصالات، اثرهاي نامطلوبی بر رفتار 
اين  در  غلفت شده  نکته   .]16،17[ کند  ايجاد  شکست  و  خستگی 
اتصال  نوع  مقايسه  امکان  فراهم نبودن  مشابه،  فعالیت های  و  مطالعه 
فصل  پديده های  ساير  اثرگذاری  از  مستقل  به طور  پلیمر-پرکننده 

مشترک از جمله برهم کنش پرکننده-پرکننده است.
انرژی سطحی در تفکیک  از مفهوم  هدف فعالیت حاضر استفاده 
پلیمر-پرکننده  اتصال  نوع  و  پرکننده-پرکننده  برهم کنش  نوع  اثر 
)به عنوان دو عاملی که بزرگ ترين نقش را در تقويت کنندگی و رفتار 

مقدمه
ارزيابی مقاومت به رشد ترک لاستیک ها از جنبه های مختلفی همچون 
درک و کنترل پديده های حاکم بر سايش، پیش بینی عمر خستگی و 
است ]1-3[.  اهمیت  )failure( زودرس حائز  وادادگی  از  جلوگیری 
رويکرد سنتی برای ارزيابی عمر خستگی مواد، استفاده از نمودارهای 
Wöhler موسوم به S-N است که در آن تعداد چرخه )N( تا وادادگی 

 )S( مشخص  تنش  يا  کرنش  با  دينامیکی  بارگذاری  تحت  نمونه، 
اندازه گیری می شود ]4،5[. از آنجا که در اين روش مجموع عمر لازم 
برای جوانه زنی و رشد ترک به طور تلفیقی محاسبه می شود و از طرفی 
ترک ها از نقیص های موجود در نمونه به طور تصادفی جوانه می زنند، 
نمونه ها حاصل  عمر خستگی  در  زيادی  معیار  انحراف  و  پراکندگی 
می شود. بنابراين، به نمونه های متعددی برای دستابي به داده های قابل 
اين  از  به دست آمده  اين، اطلاعات  بر  افزون  نیاز است ]6[.  اطمینان 
آزمون ها منحصر به هندسه نمونه مطالعه شده بوده و ممکن است، کارايی 
واقعی نمونه در عمل مغاير با نتايج آن باشد. نکته  ديگر اينکه با اين 
 آزمون ها نمی توان به سینتیک رشد ترک دست يافت که مبین سازوکار 
در  گسترده  به طور  که   De Mattia  دستگاه باشد.  سايش  و  خستگی 
مراکز صنعتی لاستیکی برای ارزيابی عمر خستگی به کار می رود، مطابق 
 ASTM D430 می کند.  عمل   D430 و   ASTM D813 استاندارد   دو 
روشی را برای ارزيابی عمر جوانه زنی و رشد ترک مطابق با آزمون های 
هرچند   ،ASTM D813 روش  در  می کند.  ارائه  وادادگی  تا  خستگی 
از  شیاردار  نمونه های  در  ترک  رشد  مقدار  تخمین  برای  امکانی  که 
اندازه  اندازه گیری تغییر  با  پیش سوراخ دارشده فراهم است و می توان 
ترک  رشد  به  مقاومت  بارگذاری،  مختلف  در چرخه های  اولیه  ترک 
را ارزيابی کرد، اما در هر دوی اين استانداردها، نمونه زيربارگذاری 
خمشی قرار می گیرد و از آنجا که سفتی ماده بر کرنش خمشی که حین 
آزمون متحمل مي شود، اثرگذار است، نمی توان در مقايسه نمونه های با 
سفتی متفاوت از اين روش  بهره گرفت ]7[. مطالعه اصولي سازوکار از 
کارافتادگي لاستیک و جلوگیري از آن مستلزم اندازه گیري سرعت رشد 
ترک خستگی )fatigue crack growth rate( طی تحمل بارگذاری های 
دينامیکی است. در اين روش که بر پايه مکانیک شکست استوار است، 
سرعت ازدياد طول ترک )c( به ازای تعداد چرخه )N( بارگذاری، که به 
شکل dc/dN نشان داده می شود، بر حسب مقدار رهايش انرژی کرنشی 
)G( به عنوان نیروي محرکه  رشد ترک اندازه گیري می شود. همچنین، 
از فرايند تصادفی جوانه زنی ترک  اولیه در نمونه،  ايجاد پیش ترک  با 
جلوگیری شده و فقط رشد ترک طی بارگذاری های دينامیکی ارزيابی 

مي شود ]8،9[. 
ترکیب  در  با سیلیکا  دوده  موفقیت چشمگیر جايگزينی  با وجود 
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به رشد ترک  بر رفتار مقاومت  به عهده دارند(،  دينامیکی کامپوزيت 
آن  در  که  سیلیکايی  ذرات  درباره  رويکرد  اين  آن هاست.  خستگی 
سهم برهم کنش پرکننده-پرکننده در تقويت کنندگی بسیار زياد است، 
اهمیت ويژه ای دارد و می تواند در شناسايی منشأ تقويت کنندگی و 
سهم خالص هر يک در کنترل مقاومت به رشد ترک استفاده شود. 
در ابتدا و پس از معرفی منطق طراحی مواد و مشخصه های سطحی 
مربوط  کامپوزيت های  مکانیکی-دينامیکی  رفتار  سیلیکا،  نمونه های 
ارزيابی شد. در ادامه، جزئیات مربوط به گام های پیش رو در انجام 
آزمون رشد ترک خستگی مطرح شده و در نهايت نتايج مربوط به اين 

آزمون تجزيه و تحلیل شد.

تجربی
مواد

 180 m2/g با سطح ويژه Ultrasil VN3 از سیلیکای رسوبی اصلاح نشده
محصول شرکت Evonik-Degussa به عنوان سیلیکای پايه در انجام 
سطح  اصلاح  براي  شد.  استفاده  آزمايشگاهی  سطح  اصلاح  فرايند 
 سیلیکا و کنترل انرژی سطحی آن، دو نوع سیلان با طول های زنجیر 
آلیفاتیکی 3 و 16 کربن با نام های پروپیل تری متوکسی سیلان )C3( و 
Sigma-Al-شرکت محصول   )C16 )هگزادسیل تری متوکسی سیلان 
drich به کار گرفته شد. افزون بر نمونه های اصلاح شده آزمايشگاهی، 

در  که  شد  استفاده   Coupsil 8113 تجاری  اصلاح شده  سیلیکای  از 
آن سطح سیلیکای Ultrasil VN3 با سیلان دوعاملي TESPT براي 
 تشکیل پیوند کووالانسی در فصل مشترک اصلاح شده بود. همچنین 

 )SSBR-Buna VSL 4526 2HM( از لاستیک استیرن-بوتادی ان محلولی
شرکت  محصول  وينیل  وزنی   44/5% و  استیرن  وزنی   26% داراي 

Lanxess آلمان به عنوان ماتريس پلیمری استفاده شد. 

دستگاهها
 ،W50ETH مدل Brabender در اين پژوهش، از مخلوط کن داخلی
گرم  پرس  و   PM2000 مدل   Brabender دوغلتکی   مخلوط کن 
شد.  استفاده  نمونه ها  ساخت  برای   ،Gotech Seron Technology

انجام  برای  انگلستان  ساخت   Dartec مکانیکی  خستگی  دستگاه 
تحلیلگر  دستگاه  از  شد.  گرفته  به کار   )1 )شکل  ترک  رشد  آزمون 
آمیزه های  ارزيابی رفتار گرانروکشسان  برای   )RPA( فرايند لاستیک
خام و پخت شده و انجام آزمون های روبش کرنش در بسامد Hz 1 در 

محدوده کرنش %0/27تا %75 استفاده شد.

روشها
اصلاحآزمایشگاهیسطحذراتپرکننده

سطح ذرات سیلیکا با دو نوع سیلان  C3 و C16 اصلاح شد. بدين 
منظور، ابتدا ذرات سیلیکا آسیاب شده به مدت min 30 در محیط الکل 
)با غلظت %1/5 وزنی سیلیکا در اتانول( در معرض امواج فراصوت 
قرار گرفت و پراکنش پايداری از آن ايجاد شد. حین پراکنش سیلیکا 
مشخص  مولی  درصدهای  در  سیلانی  اصلاح کننده های  الکل،  در 
آب  مخلوط  به  سیلیکا  سطح  هیدروکسیل  گروه های  به  نسبت 
يون زدوده و الکل افزوده و نمونه به مدت min 20 همزده شد. سپس، 

.Dartec دستگاه اندازه گیری رشد ترک خستگی نوع )b( فک با هندسه کشش محدودشده دارای نمونه بدون پیش ترک و )a( -1 شکل
Fig. 1. (a) Grips with constrained tension geometry including sample without pre-existing crack and (b) fatigue crack growth mea-

suringin strument of Dartec type. 

      (a)              (b)
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سامانه داراي سیلان به سیلیکای پخش شده در الکل اضافه و مخلوط 
براي  انتها  با همزن مغناطیسی همزده شد. در   24  h به مدت  حاصل 
تثبیت فرايند اصلاح سطح، مخلوط به مدت h 48 درون گرم خانه با 
دماي C°110 قرارگرفت. براي جداسازی مولکول های سیلان واکنش 
نداده، سیلیکاي خشک شده در مقدار مناسبی از اتانول تازه مخلوط و 
 10000 rpm 10 با سرعت°C شست وشو با روش مرکزگريزي در دمای
در سه مرحله 10 دقیقه ای انجام شد. براي شست وشوي بهتر، میان 
به مدت  سیلیکا  مرکزگريزي  جداسازي  مرحله شست وشوي  دو  هر 
min 30 با اتانول خالص روي همزن مخلوط شد. کیفیت اصلاح سطح 

پیش تر ارزيابی و تأيید شده بود ]18[.
 

طراحیوساختکامپوزیتها
طراحی انواع کامپوزيت های استفاده شده با هدف تفکیک و ارزيابی 
مجزای سهم پديده های متفاوت در فصل مشترک بر رفتار رشد ترک 
خستگی انجام شد. هدف اصلی اجتناب از تداخل عوامل دخیل در 
فصل مشترک برای اثرگذاری هم زمان بر رفتار رشد ترک خستگی بود. 
با کنترل درصد پیوندزنی و نوع عامل پیوندزنی انواع متفاوتی از سیلیکا 
با انرژی سطحی متفاوت تهیه شدند که از مقايسه دو به دوی آن ها 
مطابق جدول 1 می توان برای تحلیل نقش پديده های فصل مشترک 
استفاده کرد. در کنترل انرژی سطحی ذرات، به تجربه مشخص شد، 
تغییرات سهم پراکنشی انرژی سطحی از درصد پیوندزنی بسیار ناچیز 
است و بنابراين فقط از کنترل حداکثری بخش قطبی برای مهندسی 
سطح ذرات استفاده شده است. درصد پیوند زنی سیلان و طول زنجیر 
پرکننده- برهم کنش  و  انرژی سطحی  تغییر  در  دو  هر  هیدروکربنی 
پرکننده مؤثر هستند. طول زنجیر هیدروکربني سیلان و عوامل مشابه 

اثر  سیلیکا  سطح  هیدروکسیل  گروه های  پوشش دهی  با  می توانند 
زيادی بر قطبیت آن و برهم کنش پرکننده-پرکننده و خواص مکانیکی 
کامپوزيت حاصل داشته باشند ]23-18[. با اتمام فرايند اصلاح سطح، 
نمونه های سیلیکايی مطابق جدول 1 برای ارزيابی اثر پديده های فصل 
با سیلان   Coupsil نمونه  فقط  میان،  اين  از  طراحی شدند.  مشترک 
دوعاملي موجود در سطح آن داراي قابلیت ايجاد پیوند کووالانسی در 
فصل مشترک بود. دو نوع سیلیکای Coupsil و C3-silica* با طول 
برهم کنش  بنابراين  )و  مشابه  نسبتاً  انرژی سطحی  و  سیلانی  زنجیر 
اين  رفتار  در  تغییر  نوع  هر  شدند.  طراحی  مشابه(  پرکننده-پرکننده 
دو نوع کامپوزيت فقط ناشی از اثر پیوند کووالانسی ای بوده که در 
فصل مشترک پلیمر-پرکننده نمونه Coupsil در دسترس است و برای 
C3-silica* در دسترس نیست. مقايسه C16-silica* و C16-silica با 

انرژی سطحی کاملًا متفاوت اما طول زنجیر سیلانی و قابلیت پیوند 
کووالانسی مشابه، برای رديابی اثر برهم کنش پرکننده-پرکننده بسیار 
مفید است. در نهايت، با مقايسه C3-silica* و C16-silica با انرژی 
سطحی تقريباً برابر، پیوند غیرکووالانسی مشابه در فصل مشترک و با 
 تفاوت در طول زنجیر سیلانی مي توان تفاوت اثر طول زنجیر سیلان 
 C3-silica و Ultrasil را آشکار کرد. افزون بر نمونه های نامبرده، دو نمونه
با سیلان  به ترتیب سیلیکای اصلاح نشده و اصلاح شده  تهیه شد که 
C3 )در درصد کم پیوندزنی( بود. انرژی سطحی بخش قطبی در اين 

دو سیلیکا به ترتیب 30/4 و 18 بود. بنابراين انتظار رفت، برهم کنش 
پرکننده-پرکننده اين دو سامانه متناسب با مقدار انرژی سطحی آن ها 
در رتبه های اول و دوم باشد. استفاده از اين دو نوع نمونه در ارزيابی 

روند اثربخشی برهم کنش پرکننده-پرکننده می تواند مفید واقع شود.
درون  لاستیک  در  پرکننده  پخش  سیلیکا،  نمونه های  طراحی  با 

جدول 1- انواع نمونه های سیلیکاي استفاده شده به همراه خواص سطحی آن ها.
Table 1. The types of silica used and their surface properties.

Silica types
Silane spacer 

length

Grafting density

(mmolsilane/mgsilica)

Polar component of 

surface energy, P
Fγ

Design purpose 

Ultrasil

C3-silica

-

3

0

0.230

30.4

~ 18

 The general impact of filler-filler 

interaction

Coupsil

*C3-silica

3

3

0.211

0.343

12

~ 12

Evaluating the impact of covalent and 

non-covalent bonding at similar surface 

energy and filler-filler interaction

C16-silica

*C16-silica

16

16

0.280

0.061

0

~ 12

Evaluating the net impact of filler-filler 

interaction at similar type of interface 

bonding 
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مخلوط کن داخلی و افزودن اجزای سامانه، پخت روی غلتک انجام 
شد. دمای اختلاط C°80 ، سرعت پیچ rpm 50 و مدت زمان اختلاط 
از  پس  اول  مرحله  خروجي  دوم،  مرحله  در  شد.  15تعريف   min

با  دوغلتکي  مخلوط کن  روي  ولکانشی  سامانه  با  استراحت،   24  h
سرعت rpm 15 و دماي C°50 به مدت min 15 مخلوط شدند. به 
 1/5 phr ،60 سیلیکا phr ،)137/5 لاستیک )داراي روغن phr ازای
 2/5 phr ،2 استئاريک اسید phr ،3 روی اکسید phr6، وPPD ضداوزن
شتاب دهنده CBS، وphr 0/5 شتاب دهنده ثانويه DPG و phr 2 گوگرد 

استفاده شد.
 

آزمونها
برای تعیین انرژی سطحی پلیمر از روش قطره ثابت و مايعات آزمون، 
 آب و 1-برمونفتالن استفاده شد. با انحلال لاستیک در تولوئن و سپس 
ايجاد  مناسب  کیفیت  با  فیلم  شیشه ای،  سطح  روی  آن  ريخته گری 
شد و سپس زاويه هاي تماس حاصل از قطره گذاری اندازه گیری شد. 
براي اندازه گیری زاويه تماس مايعات آزمون روی سطح پرکننده های 
مدنظر، قرص هايی از سیلیکای اصلاح شده و اصلاح نشده تهیه شد. 
به طور خاص، مقدار g 0/8 از سیلیکا وزن و به قالب mm 10 ويژه 
 تهیه قرص منتقل شد. سپس، قالب زير نیروی 2/5 تن قرار گرفت و 
به مدت min 3 زير اين فشار نگه داشته شد. هنگام خروج قرص ها 
از قالب، هر يک از آن ها با دو لايه دستکش نیتريل پوشش يافتند و به 
 500 MPa دستگاه پرس ايزواستاتیک سرد منتقل شدند. نیروی دستگاه تا 
افزايش يافت و به مدت min 1 در اين شرايط نگه داشته شد. سطوحی 
صاف، فاقد تخلخل و نفوذناپذير نسبت به مايعات آزمون تهیه شد. 
محاسبه شد. در   Owens-Wendt از نظريه  با استفاده  انرژی سطحی 

مقالات پیشین به جزئیات بیشتر اشاره شده است ]19[. 
کوره  آزمون  سیلیکا،  سطح  سیلان دارشدن  درصد  تعیین  براي 
بوته  سه  در  و خشک شده  اصلاح شده  سیلیکاي   0/8  g قراردهی  با 
جو  زير   10°C/min سرعت  با   700°C دمای  تا  گرما دهی  و   چینی 
هوا انجام شد. نمونه در دمای C°700 به مدت h 2 نگه  داشته شد و 
سپس تا دمای محیط سرد و بلافاصله با ترازوي چهاررقمی وزن شد. 
از روی اختلاف وزن حاصل شده حین آزمون، جرم سیلان به ازای 
استاندارد  طبق  خستگی  ترک  رشد  آزمون  شد.  تعیین  سیلیکا  گرم 
با هندسه  کشش محدود شده  ايزو 27727 روی نمونه های لاستیکی 
محدودشده،  کشش  هندسه   در  شد.  انجام   )constrained tension(
اگر طول نمونه در مقايسه با ارتفاعی که میان دو فک قرار می گیرد، 
به  مقدر کافی بزرگ باشد، می توان سرعت رهايش انرژی را به شکل 

معادله )1( تعريف کرد: 

0G W h=             )1(

در اين معادله ، W0 چگالی انرژی کشسان کرنشی و سطح زير منحنی 
برگشت تنش-کرنش از نمونه بدون ترک )شکل 1( و h ارتفاعی از 
نمونه است که میان دو فک نگه دارنده  نمونه قرار می گیرد. استفاده 
 )G( از اين هندسه دارای مزيت مستقل بودن سرعت رهايش انرژی
از  که  است  جابه جايی  کنترل  نوع  از  بارگذاری  است.  ترک  ازطول 
 نظر آساني انجام آزمون مزيت به شمارمی آيد. نمونه  استفاده شده برای 
اين آزمون با ابعاد mm2 200×60×2 قالب گیری شد که يک سوم از 
پهنای mm 60 آن میان دو فک و بقیه درون فک جادهی می شوند. 
جزئیات بیشتری از ابعاد و شکل نمونه در ساير مراجع گزارش شده 
از  يکی  اشاره شد،  بحث  و  نتايج  در  که  همان طور   .]24،25[ است 
الزامات در انجام آزمون سرعت رشد ترک خستگی اطلاع تقريبی از 
سرعت رهايش انرژی بحرانی ماده )Gc( است. بدين منظور از آزمون 
استاندارد ASTM D624 و هندسه  شلوارگون )trousers( استفاده شد. 
mm3 2 × 120 × 25 و سرعت کشش  اين هندسه  در  نمونه   ابعاد 
mm/min 50 انتخاب شد. با قراردادن ريزترکي روي نمونه با طول 

cm 4 و اتصال دو ساق حاصل شده به دستگاه کشش، مقدار نیروی 

لازم برای شروع پارگی اندازه گیري و با استفاده از معادله Gc=2F/t و 
با اطلاع از ضخامت نمونه )t(، مقدار سرعت رهايش انرژی بحرانی 
ماتريس لاستیکی،  پرکننده ها در  پراکنش  بررسی  برای  محاسبه شد. 
برای  مدنظر  شد. سطح  گرفته  به کار  پويشی  الکترون  میکروسکوپ 
 3 min عکس برداری در نیتروژن مايع شکسته شد و سپس به مدت
در شرايط خلأ با لايه  نازکی از طلا پوشش يافت. تصاوير در دمای 

محیط، تحت ولتاژ kV 5 و بزرگ نمايی  100000 تهیه شدند. 

نتایجوبحث

ارزیابیرفتاردینامیکیآمیزهها
تغییر  بر  مشترک  فصل  پديده های  اثرگذاری  سازوکار  ارزيابی  براي 
خواص کامپوزيت، رفتار گرانروکشسان غیرخطی آمیزه ها )با نام رفتار 
Payne( در کرنش های دينامیکی زياد بررسی شد. در رفتار غیرخطی، 

و  پرکننده-پرکننده  برهم کنش  شدت  از  متأثر  کم  کرنش  در  مدول 
از  زيادی  حجم  به دام افتادن  اثر  در  پلیمر  زنجیر  کم تحرکی  مقدار 
لاستیک ماتريس در فاصله میان انبوهه های پرکننده است. همچنین، 
ماتريس  از  تنش  انتقال  چگونگی  ارزيابی  امکان  کرنش  افزايش  با 
مشترک  نیز  فصل  در  اتصال  نوع  اثر  مطالعه  و  تقويت کننده  ذره   به 



ارزیابی مقاومت به رشد ترک خستگی کامپوزیت های لاستیکی داراي سیلیکا و تحلیل نقش برهمکنش...

مجله علمی، علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سی ودوم، شماره 5، آذر-دي 1398

محمد علیمرداني، مهدي رزاقي کاشاني

403

مشخص و قطعی است، تفاوت در وابستگی کرنش اين سه نمونه و 
 C16-silica* نمونه  آن هاست.  مدول  کاهش  سرعت  در  اختلاف 
احتمالاً به دلیل طول زنجیر سیلانی بیشتر امکان بیشتری برای ايجاد 
در  آن   مدول  کاهش  و  دارد  ماتريس لاستیکی  با  مکانیکی  درگیری 
کرنش بیشتر اتفاق مي افتد. مقدار مدول در کرنش  نهايی کامپوزيت 
Coupsil به دلیل امکان انتقال مؤثر تنش از ماتريس به پرکننده به وسیله 

جفت کننده سیلانی و پیوند کووالانسی ناشی از آن، در بیشترين سطح 
نسبت به دو نمونه هم انرژی ديگر قرار گرفته است.

)G(محاسبهسرعترهایشانرژیکرنشی
منحنی  استخراج  خستگی،  ترک  رشد  آزمون  انجام  در  گام  اولین 
ترک  بدون  نمونه  برای  محدودشده  کشش  هندسه  در  تنش-کرنش 
از معادله )1(  استفاده  با  بر اساس سطح زير منحنی آن و  است که 
بتوان مقدار سرعت رهايش انرژی را در کرنش های انتخابی آزمون  
خستگی محاسبه کرد. لازم است، داده های تنش-کرنش استفاده شده 
برای اندازه گیری سرعت رهايش انرژی در شرايطی استخراج شوند 
که بتواند نمايانگر سطح واقعی انرژيی باشد که ترک برای رشد به آن 
 Mullins دسترسی دارد. از اين رو، نه تنها اثرهاي ناشی از نرم شدگی
گرانروکشسان  اتلاف  بلکه  شود،  تنش-کرنش حذف  رفتار  در  بايد 
کشساني  انرژی  سطح  کاهش  سبب  و  انجام شده  ماده  توده   در  که 
نبايد در محاسبه G دخالت کند.  خالص در دسترس ترک می شود، 
برای حذف اثرهاي اتلاف ناشی از نرم شدگی Mullins نمونه پیش از 
ثبت داده  تنش-کرنشی تا تعداد 100 چرخه زير بارگذاری دينامیکی 
 با بسامد Hz 1 در کرنش نسبتاً زياد قرار گرفت. برای حذف اتلاف 
در توده  ماده، منحنی تنش-کرنش به شکل رفت و برگشتی تهیه شد و 
سطح زير منحنی برگشت )مرحله باربرداری( برای محاسبه W و در 
G استفاده شد. مطابق شکل هاي 3 و4، منحنی تنش-کرنش  پي آن 
بر  کرنش  رهايش  مقدار سرعت  و  گفته شده  در شرايط  حاصل شده 

حسب کرنش  محاسبه شده از معادله )1(، نشان داده شده است.
نکته مهم ديگری که پیش از انجام آزمون رشد ترک خستگی بايد 
ارزيابی شود، انتخاب حداقل سه کرنش مناسب برای اعمال بارگذاری 
دينامیکی روی نمونه است. معیار انتخاب، سطحی از کرنش و سرعت 
رهايش انرژی کرنشی است که در مقیاس لگاريتمی، اطمینان کافی 
از خطی بودن ارتباط G و dC/dN وجود داشته باشد. به طور معمول، 
ماده که   )Gc( انرژی بحرانی از سرعت رهايش  G کمتر  اگر مقدار 
 از آزمون های ايستايی مقاومت به رشد ترک حاصل می شود و بیشتر 
از مقدار تقريبی J/m 2100 باشد، ارتباط خطی قابل تصور است ]8[. 
بدين منظور، ابتدا با انجام آزمون مقاومت به رشد ترک ايستا ]24[، 

مطابق  نمونه ها  رفتار  مقايسه  در  که  مهمی  بسیار  نکته   دارد.  وجود 
شکل 2 ديده مي شود، ترتیب قرارگیری دقیق آن ها بر مبنای انرژی 
 سطحی بخش قطبی تقويت کننده استفاده شده در آن هاست. کامپوزيت 
میان  اختلاف  و  می دهد  نشان  را  مدول  افزايش  بیشترين   Ultrasil

 5829 kPa مدول ذخیره در کرنش کم و زياد )پارامتر ( برای آن برابر
کم تحرکی  حجم  و  پرکننده-پرکننده  برهم کنش  انتظار  طبق  است. 
 متأثر از پرکننده در اين نمونه در بیشترين حد ممکن قرار دارد. اين 
 سطح از سفتی ناپايدار بوده و با اعمال کرنش، بیشترين کاهش مدول و 
ديگر،  سوی  از  می شود.  مربوط  کامپوزيتی  سامانه   اين  به  اتلاف 
برابر صفر که  انرژی سطحی بخش قطبی  با   C16-silica کامپوزيت 
در آن سیلان بلندزنجیر گروه های هیدروکسیل سطح سیلیکا را کامل 
پوشانده است، کمترين مقدار برهم کنش پرکننده-پرکننده و کمترين 
سطح کم تحرکی را نشان داده است. اين نمونه فقط افزايش مدولی 
برابر با kPa 653 را نشان داد و اتلاف ناشی از شکست شبکه برای 
 *C16-silica و *C3-silicaو  ،Coupsil ، آن بسیار کم بود. سه نمونه
دارای بخش قطبی با انرژی سطحی مشابه و نیز برهم کنش پرکننده-
پرکننده مشابه در آن ها، مدول کرنش کم و مشابهی را نشان دادند. 
با توجه به حساسیت زياد مدول کرنش کم به مقدار انرژی سطحی 
پرکننده، اختلاف اين سه نمونه در کرنش های خیلی کم تابعی از دقت 
نمونه های  تکرارپذيری ساخت  نمونه ها،  انرژی سطحی  اندازه گیری 
لاستیکی و دقت در انجام آزمون RPA است. از اين رو، نمی توان با 
قطعیت زياد قضاوتی از دلیل تفاوت آن ها داشت. احتمالا طول زنجیر 
سیلان با اثرگذاری بر سینتیک انباشتگی )flocculation( ذرات حین 
 پخت بر شدت برهم کنش پرکننده-پرکننده اثرگذار بوده است. آنچه 

.60°C 1 و دمای Hz شکل 2- تغییرات مدول ذخیره با کرنش در بسامد
Fig. 2. Variation of storage modulus versus strain at a  

frequency of 1 Hz and temperature of 60°C.
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گونه اندازه گیری مرتبط با رشد ترک به پس از طی شدن 1000 چرخه 
بارگذاری موکول شد. در چنین شرايطی، نوک اولیه  تیز ترک به نوک 
آنچه در جريان گسترش ترک خستگی رخ می دهد،  مانند  طبیعی و 
تبديل می شود. در ادامه لازم است، در هر کرنش و در فاصله هاي زمانی 
مناسب، تغییرات طول ترک با استفاده از دوربین ديجیتالي بر حسب 
تعداد چرخه  های بارگذاری اندازه گیری شود تا از ارتباط به دست آمده 
بتوان شیب منحنی را در کرنش مدنظر تعیین کرد که سرعت گسترش 
ترک )dc/dN( است. مشکل رشد غیرمستقیم ترک، چالشی متداول در 
آزمون های رشد ترک خستگی است که می تواند ناشی از دلايل ذاتی 
مرتبط با اجزای ترکیب بندی يا کنترل نادرست پارامترهای دستگاهی 
باشد )شکل 5(. در اين شرايط، نه تنها محاسبه طول واقعی رشد ترک 
به  نسبت  جديد  زاويه ای  در  ترک  که  آنجا  از  بلکه  می شود،  مشکل 
جهت بارگذاری اعمالی رشد می کند، سرعت گسترش آن به سادگی 
قابل مقايسه با ساير نمونه ها نیست. هدايت ترک در مسیر مستقیم با 
اين  با  مواجهه  اولیه در  راه های  از  يکی  پارامترهای دستگاهی  کنترل 
مشکل است. اگر اين رفتار به دلیل ماهیت ذاتی نمونه بروز کرده باشد 
و با تغییر پارامترهای دستگاهی قابل کنترل نباشد، ارزيابی دقیق تصاوير 
دريافتی از دوربین و محاسبه طول واقعی رشد ترک با احتساب مقدار 

رشد آن در زاويه  ديگر است ]26[.
موضوع،  اين  در  دخیل  دستگاهی  عامل  هرگونه  حذف  هدف  با 
تا  يافت  تغییر  مؤثري  به شکل  فک  در سطح  موجود  زبری  الگوی 
توزيع  در  ايجاد همگنی  و  نمونه  نگه داشتن  ثابت  در  قابلیت فک ها 
تنش حین بارگذاری دينامیکی بهبود يابد. همچنین، سازوکاری ويژه 

مقدار انرژی بحرانی ترک يا Gc نمونه ها اندازه گیری شد تا حد بالاي 
انرژی دريافتی ترک و در پي آن حد بالای کرنش اعمالی مشخص 
به قدر  انرژی  رهايش  سرعت  است،  لازم  اينکه  به  توجه  با  شود. 
انجام  قابل  منطقی  زمانی  بازه   در  آزمون  تا  انتخاب شود  زياد  کافی 
نسبت  بیشتري  مقادير  آن( در  متناظر  )يا کرنش  انرژی  باشد، سطح 
با انجام آزمون  انتخاب شد. در عمل،   2100 J/m به مقدار حداقلی
اولیه از رشد ترک خستگی، کمترين مقدار کرنش و سرعت رهايش 
 m/cycle انرژی تعیین شد که در آن رشد قابل قبولی از ترک )میان
6-10×1 تا m/cycle 6-10×2( حاصل می شود. با درنظرداشتن مطالب 

گفته شده، چهارکرنش  0/6، 0/7، 0/8 و 0/9 برای انجام آزمون رشد 
ترک خستگی انتخاب شدند و مقدار سرعت رهايش انرژی در اين 

چهار کرنش با استفاده از شکل 3 استخراج شد. 

)dc/dN(اندازهگیریسرعترشدترک
چهار  در   dc/dN محاسبه  و  ترک خستگی  رشد  آزمون  شروع  برای 
کرنش انتخابی، نمونه فاقد ترک از دستگاه خارج و با استفاده از تیغي 
تیز ترکي با طول cm 3 در مرکز و يکی از لبه ها ی نمونه ايجاد شد. 
موج  به شکل   1  Hz بسامد  در  و  اخیر  نمونه   روی  آزمون خستگی 
سینوسی در نسبت R )نسبت حداقل کرنش به حداکثر کرنش( برابر 
آغاز شد. در  از کرنش 0/6  با شروع  و  کامل(  آسايش  صفر )حالت 
ترک  گسترش  سرعت  ترک  نوک  تیزبودن  به دلیل  آزمون   ابتدای 
زياد و غیرطبیعی است و متناظر با شرايط واقعی نیست. بنابراين هر 

کامپوزيت  تک محوري  بارگذاری-باربرداری  منحنی   -3  شکل 
Hz 1 روی نمونه   با بسامد  بارگذاری  از 100 چرخه  Ultrasil پس 

بدون پیش ترک.
Fig. 3. Uniaxial loading-unloading curve for the Ultrasil com-

posite after 100 cycles of loading under the frequncey of 1 Hz 

on the specimen with no pre-existing crack.

همه  براي  محاسبه شده  کرنشی  انرژی  رهايش  سرعت  شکل4- 
نمونه ها براساس سطح زير منحنی باربرداری در شکل 3.

Fig. 4. Strain energy release rate calculated for all the speci-

mens based on the area under the unloading curve of Fig. 3.
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براي ايجاد پیش ترک های مستقیم و خط مرکزی در نمونه ايجاد شد 
از آن  انحراف پس  نامتقارن شدن توزيع تنش در نوک ترک و  از  تا 
چگونگی  ترک،  مستقیم  رشد  در  ديگر  مؤثر  نکته   شود.  جلوگیری 
آزمون  شروع  لحظه   در  صفر  کرنش  از  آزمون  کرنش  به  دستیابي 
است. در شروع آزمون و جايی که ترک نوک بسیار تیزی دارد، اگر 
تغییرشکل تک مرحله ای و ناگهانی به ماده اعمال شود، ناهمگني جزئی 
از مسیر مستقیم آن  انحراف ترک  بر  اثر بسیار زيادي  توزيع کرنش 
دارد. بنابراين فرايند اعمال کرنش از حالت صفر به کرنش های شروع 
آزمون )0/6( به طور تدريجی و با گذر از کرنش های 0/1، 0/2، 3/،0، 
0/4 و 0/5 حین بازه 1000 دوره ای انجام شد. در ادامه تلاش شد تا 
با متوقف نشدن دستگاه خستگی در لحظه  های عکس برداری، شرايط 
انجام آزمون خستگی به طور پايا پیگیری شود و تغییری ناگهانی در 
رشد  دستگاهی،  پارامترهای  کنترل  با  نشود.  ايجاد  ترک  رشد   روند 
مستقیم ترک در تمام نمونه ها به جز نمونه Coupsil ممکن شد )شکل 6(. 

نمونه Coupsil به دلیل وجود اتصالات کووالانسی در فصل مشترک، 
رشد خارج صفحه ای نشان داد و محاسبه سرعت رشد ترک با ارزيابی 
دقیق و با جزئیات مسیر رشد ترک انجام شد. با انجام آزمون، تغییرات 
کرنش های  از  يک  هر  در  بارگذاری  چرخه  حسب  بر  ترک  طول 
مقدار  آن  شیب  روی  از  و  شد  اندازه گیری   7 مطابق شکل   انتخابی 
dc/dN در آن کرنش تعیین شد. با تکرار اين روند در ساير کرنش های 

انتخابی، اطلاعات لازم مطابق جدول 2 استخراج شد. با ترسیم مقادير 
لگاريتمی dc/dN بر حسب G، می توان معادله خطی مشابه آنچه در 
 معادله Paris )معادله 2( پیشنهاد شده است، بین داده ها برازش کرد 
 b و a شکل 8( و با استفاده از شیب و عرض از مبدأ خط، ثابت هاي(
اين معادله را به عنوان مشخصه ها ی اصلی سینتیک رشد ترک تعیین 

کرد:

ba= GNd/cd     
                  )2(

شکل 5- رشد ترک در نمونه های مختلف: )a( مستقیم و )b( غیرمستقیم.
Fig. 5. Crack growth in different samples: (a) original crack and (b) the crack deviated from the original path. 

شکل 6- رشد ترک در نمونه  Ultrasil: و)a( ترک آغازشده در شروع آزمون و )b( ترک رشديافته طی کرنش های 0/6، 0/7، 0/8 و 0/9.
Fig. 6. Crack growth in Ultrasil: (a) the crack initiated at the beginning of the test and (b) the crack growthed at strain history 

including 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9. 

      (a)              (b)

              (b)               (a)
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با ترسیم منحنی رشد ترک خستگی برای نمونه های مختلف مطابق 
می توان   )3 جدول  )مطابق  سینتیکی  ثابت هاي  استخراج  و   8 شکل 
تحلیل مقاومت به رشد ترک خستگی نمونه ها را با استفاده از شیب 
انرژی  از  مشخصی  سطح  در   dc/dN مقادير  يا   )b )پارامتر  منحنی 
)b( حساسیت  تغییرات محاسبه شده  داد. شیب  انجام   )G(  ورودی 
dc/dN اندازه گیری شده به انرژی ورودی ترک )سرعت رهايش انرژی( 

گرانروکشسان  اتلاف  بیشترين  که   Ultrasil نمونه   می دهد.  نشان  را 
غیرخطی را نسبت به ساير آمیزه ها داشته کمترين مقدار b را نسبت 
به ساير آمیزه ها دارد )b = 1/09(. اين شیب برای ساير نمونه ها به 
را  گرانروکشسان  اتلاف  شدت  با  مشابه  روندی   Coupsil  استثنای 
دنبال کرده و پس از Ultrasil، مقدار b روندی افزايشی به ترتیب برای 
 C16-silica کامپوزيت  دارد.   *C16-silica و   *C3-silicaو،C3-silica

بیشترين مقدار حساسیت به کرنش و G را نسبت به ساير نمونه ها 
ترک  رشد  انرژی،  رهايش  بیشتر  سرعت هاي  در  می تواند  و  دارد 

زيادتري حتی نسبت به Ultrasil داشته باشد. 
می دهد،  نشان   *C16-silica و   C16-silica  نمونه دو  مقايسه 
حداقل سازی برهم کنش پرکننده-پرکننده و اتلاف ناشی از آن افزايش 

بر  افزون  دارد.  به همراه  به 1/98  از 1/33  را   b پارامتر  شايان  توجه 
 C16-silica آمیزه   ،)G( برابر  انرژی  رهايش  در سطح سرعت  اين، 
مقدار dc/dN بیشتري نسبت به C16-silica* دارد. از میان نمونه هايی 
که براي ارزيابی اثر اتصال در فصل مشترک طراحی شده اند، نمونه  
مطالعه شده  کرنش  محدوده   در  را   dc/dN مقدار  کمترين   Coupsil

نشان داد. به واسطه  رشد ترک خارج صفحه ای، ارزيابی طول ترک و 
محاسبه  دقیق سرعت گسترش آن در اين کامپوزيت با چالشی جدی 
روبه رو است. به نظر می رسد، اتصال کووالانسی پلیمر و پرکننده در 
فصل مشترک با وجود افزايش شدت تنش موضعی می تواند به طور 
سبب  و  باشد  مشترک  فصل  در  ترک  رشد  برابر  در  سدی  فیزيکی 
انحراف ترک از مسیر مستقیم و نیز کاهش اثرپذيری مقاومت به رشد 
ترک خستگی از خواص اتلاف کامپوزيت  شود. از آنجا که در آزمون 
خستگی، سطح سرعت رهايش انرژی کمتر از آستانه  شکست ماده 
پیوسته  به طور  پارگی مقاومت کرده و  برابر  اتصالات در  اين   است، 

جدول 2-پارامترهاي G و dc/dN کامپوزيت Ultrasil در سه کرنش با داده معتبر )داده های يکی از کرنش ها دقت کافی برای استفاده را نداشت(.
Table 2. The G and dc/dN parameters of the Ultrasil composite for three strain values with reliable data.

Log dc/dN dc/ dN Log G G strain
-5.56992

-5.27548

-5.08672

2.692×10-6

5.303×10-6

0.00000819

3.63997

3.786366

3.914501

4364.857062

6114.564239

8212.993416

0.6

0.7

0.8

 شکل 7- روند محاسبه پارامتر dc/dN در کرنش 0/6 برای کامپوزيت 
.Ultrasil

Fig. 7. The procedure of calculation of the dc/dN parameter 

for the Ultrasil composite at the strain 0.6

تمام  برای  حاصل شده  خستگی  ترک  رشد  سینتیک   -8 شکل 
روی  برازش شده  خطی  معادلات  )شیب  لاستیکی  کامپوزيت های 

)dc/dN=aGb( نشان می دهد Paris  را در معادله b داده ها ثابت
Fig. 8. The kinetics of fatigue crack growth for all the com-

posites (the corresponding linear equations fitted to the ex-

perimental data).
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آن  خارج  صفحه ای  رشد  و  مستقیم  مسیر  از  ترک  انحراف  موجب 
پي  در  را  ماده  به رشد ترک خستگی  مقاومت  افزايش  که  می شوند 

دارد.
اختلاف دو نمونه  C3-silica* و C16-silica* در درصدهای زياد 
برهم کنش های  نظر  از  نمونه،  دو  اين  نیست.  زياد  چندان  پرکننده 
داشته  تفاوت  مکانیکی  منشأ  در  بايد  بنابراين،  مشابه اند.  شیمیايی 
بیشتری  امکان  بلندزنجیر  سیلانی  زنجیر های  که  فرضیه  اين  باشد. 
برای ايجاد درگیری مکانیکی با تخلخل های موجود در سطح پرکننده 
با  نیست.  ديدن  قابل  پرکننده  زياد  درصدهای  در  حداقل  دارند، 
برهم کنش  از  متأثر  بسیار  ترک خستگی  رشد  رفتار  اينکه،  به  توجه 
پرکننده-پرکننده بوده ممکن است، نتوان اثرگذاری درگیری مکانیکی 
سیلان بلندزنجیر-سیلیکا بر رفتار رشد ترک خستگی را در آمیزه های 
درصدهای  در  اثر  اين  ارزيابی  کرد.  مشاهده  فعلی  پرشده  بسیار 
کمتر از پرکننده می تواند به طور جداگانه مطالعه و ارزيابی شود. در 

 محدوده  سرعت رهايش انرژی زياد )انرژی های بین، J/m2 4000 تا 
J/m 210000، متناسب با 3/6 تا 4 در مقیاس لگاريتمی(، در سطح 

)سیلیکای اصلاح نشده(   Ultrasil کامپوزيت  برابر(،   G( برابر  انرژی 
سامانه  اين  در  می رسد،  به نظر  دارد.  را  ترک  رشد  مقدار  بیشترين 
با  کامپوزيتی  سامانه های  ساير  از  پرکننده ضعیف تر  پراکنش  کیفیت 
انواع سیلیکای اصلاح شده است و سطح مؤثر کمتری از تقويت کننده 
برای ايجاد نقش سدکنندگی در برابر رشد ترک برای اين کامپوزيت 

وجود دارد. 
تصاوير میکروسکوپ الکترونی )شکل 9( نمونه ها گواه اين مطلب 
از  متأثر  نمی تواند  خستگی  ترک  رشد  رفتار  در  تفاوت  که  است 
پراکنش پرکننده باشد. همان طور که پیش تر پیش بینی شده بود، میان 
سیلیکای اصلاح نشده Ultrasil و ساير نمونه ها تمايز محسوسی در 
قطعیت  با  نمی توان  نمونه ها  ساير  میان  در  اما  دارد،  وجود  پراکنش 
به  نسبت  کامپوزيتی  سامانه  در  پرکننده  پراکنش  بهتربودن  از  زياد 

جدول 3- مقادير b به دست آمده براي تمام کامپوزيت ها.
Table 3. the b values obtained for all the composites.

Blend type Ultrasil Coupsil C3-silica C16-silica *C3-silica *C16-silica
b 1.09 1.13 1.20 1.98 1.35 1.33

شکل 9- تصاوير SEM کامپوزيت هاي لاستیکی در بزرگ نمايی 100000.
Fig. 9. SEM images of rubber composites at the magnification of 10000.

  (a)           (b)     (c)

  (d)           (e)     (f)
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در  را  پراکنش  بهبود  از  مشخصی  روند  و  کرد  بحث  نمونه ها  ساير 
آن ها يافت. بنابراين، رفتار ديده شده برای رشد ترک خستگی متأثر از 
شدت برهم کنش پرکننده-پرکننده و نه پراکنش آن هاست. در تفسیر 
نتايج رشد ترک در مواد گرانروکشسان، Persson و همکاران ]1،2[ و 
نیز ساير پژوهشگران ]27[ از رسم نسبت مدول اتلافی به مربع مدول 
)آزمون  خطی  گرانروکشسان  رفتار  از  حاصل   ) 2

com.G
G ′′

− ( کمپلکس 
DMTA( استفاده کردند. بر اساس نظريه ارائه شده، مقدار مطلق اين 

پارامتر، نشان از شدت اتلاف در نوک ترک است. مطابق شکل 10 
مقدار اين شاخص برای انواع کامپوزيت های مطالعه شده محاسبه و 
برای  پارامتر  اين  مطلق  مقدار  است.  رسم شده  آن  دمايی  وابستگی 
مقدار  همچنین،  است.  کمینه   C16-silica برای  و  بیشینه   Ultrasil

حاصل شده برای ساير نمونه ها متناسب با شدت برهم کنش پرکننده-
اين  است.  استفاده شده  تقويت کننده های  سطحی  انرژی  و  پرکننده 
موضوع حاکی از غلبه اثر برهم کنش پرکننده-پرکننده بر مقدار اتلاف 

گرانروکشسان و مقدار رشد ترک خستگی است.

نتیجهگیری

در آمیزه  رويه تاير که به طور دائم زير بار دينامیکی است، مقاومت 
به سايش و رشد ترک آمیزه بیش از اينکه با آزمون های ايستای رشد 
ترک قابل توصیف باشد، با آزمون رشد ترک خستگی نزديکي دارد. 
در اين پژوهش، انرژی سطحی پرکننده  سیلکايی استفاده شده با تغییر 
 طول زنجیر  سیلان و درصد پیوندزنی کنترل شد تا سطح مشخصی 
از برهم کنش پرکننده-پرکننده ايجاد شود. از ايده  ايجاد سطوح با انرژی 
و   C3-silica( نابرابر  و   )*C16-silicaو  ،*C3-silica( برابر   سطحی 
تقويتی  تعیین سازوکارهای  به شکل موفقیت آمیزی در   ،)C16-silica

نوع  از  ناشی  اثر  از  پرکننده-پرکننده  برهم کنش های  و  شد  استفاده 
اتصال در فصل مشترک )کووالانسی، فیزيکی و با درگیری مکانیکی( 
بسیار  لاستیک های  در  پژوهش،  اين  نتايج  مبنای  بر  شد.  تفکیک 
پرشده اصلی ترين عامل مؤثر بر مقاومت ماده به رشد ترک، شدت 
اتلاف  بر  زيادی  اثر  می تواند  که  است  پرکننده-پرکننده  برهم کنش 
سطحی  انرژی  قطبی  بخش  حذف  با  باشد.  داشته  گرانروکشسان 
ماده  پرکننده-پرکننده، حساسیت  برهم کنش  پرکننده و حداقل سازی 
به تغییر انرژی در دسترس ترک زياد به شدت افزايش می يابد. پیوند 
در  فیزيکی  سدي  به عنوان  می تواند  مشترک  فصل  در   کووالانسی 
از مسیر مستقیم و  انحراف ترک  برابر رشد ترک عمل کند و سبب 
که  پرکننده  زياد  درصدهای  در  شود.  رشد  مسیر  طولانی ترشدن 
موضوع پژوهش حاضر بود، اثر ناشی از شدت برهم کنش پرکننده-
پرکننده غالب است و طول زنجیر سیلان نمی تواند اثر زيادی بر ايجاد 

درگیری مکانیکی و تغییر محسوس رشد ترک خستگی داشته باشد.

 ) 2
com.G

G ′′
− ( کمپلکس  مدول  مربع  به  اتلاف  مدول  نسبت   -10  شکل 

به عنوان شاخصی از مقاومت به رشد ترک برای تمام کامپوزيت ها.
Fig. 10. The ratio of loss to complex modulus as a parameter 

indicating the crack growth resistance of all the composites.
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